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Giyim ve Ayakkabi Uluslararasi Kisitlanmis Maddeler Listesi (RSL) Yonetimi
(AFIRM) Grubu, bu eserin yazaridir.

Bu eseri, AFIRM Grubu'na atifta bulunarak veya bulunmayarak yeniden kullanabilir
veya uyarlayabilirsiniz.
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AFIRM hakkinda daha fazla bilgi edinmek icin
www.afirm-group.com adresini ziyaret edin.
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http://www.afirm-group.com/

AFIRM Misyonu ve Vizyonu

Misyon

(2004 yilinda kurulan) AFIRM Grubu (Giyim ve Ayakkabi Uluslararasi Kisitlanmis
Maddeler Listesi (RSL) Yonetimi Calisma Grubu), giysi ve ayakkabi tedarik
zincirinde tehlikeli maddelerin kullanimini ve etkisini azaltmayi misyon edinmigtir.

Amacimiz, giyim ve ayakkabi sektorlerinde kisitlanmig maddelerin kiresel dlgekte
yoénetilmesini gelistirmek adina bir tartisma ortami saglamak, tedarik zincirine
kimyasallarin yonetimi hakkinda bilgi aktarmak, sorunlari ele almak ve kimyasallarin
yonetimini iyilestirmek Uzere fikir aligverisinde bulunmaktir.

Vizyon

AFIRM, kimyasallarin yénetimi konusunda en iyi uygulamalarin strekli olarak
gelistiriimesini saglayacak kaynaklari temin eden kiresel bir mikemmellik merkezi
olarak taninmaktadir.

Bu yondeki galigmalarimizi, giyim ve ayakkabi tedarik zincirlerinde daha guvenli ve
daha surdurdlebilir kimya olusturmak adina seffaflik, bilim ve ilgili sektorler ve
uzmanlar ile is birligi temelinde gergeklestiriyoruz.

Bu vizyonu uyguladigimiz surece AFIRM'Un misyonu, hedefleri ve projeleri Griin
odakli olmaya veya RSL'yi konu almaya devam edecektir.
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Yasal Beyan

AFIRM RSL, yalnizca kaynadi AFIRM olan
bilgilerden olusmakta olup hi¢bir AFIRM Uyesini
temsil etmez. Her markaya ait RSL listeleri, 6zel
parametreler agisindan farkli olabilir.

AFIRM RSL, sektdér genelinde bir bakim standardi
belirleme amaci tasimadigi gibi boyle bir standart
belirlemez. AFIRM RSL, her sirketin kimyasal yonetim
programina en uygun yaklasimi her zaman
sunmayabilir. Birgok markanin uygulama kilavuzlar
bulunur ve tedarikgilerin gerektiginde bu kilavuzlara
uymasi sarttir.

AFIRM RSL, hukuki tavsiye teskil etmedigi gibi hukuki
bir tavsiyenin yerine gegmez. Bu AFIRM RSL listesinde
yer alan bilgilerin, giincel ve hatasiz olusu dahil olmak
ancak bununla sinirli olmamak tzere, eksiksiz veya
yararli olduguna dair agik veya Ustu kapali higbir
taahhlt s6z konusu degildir. AFIRM, AFIRM RSL
listesinin herhangi bir sekilde kullaniimasindan veya
esas alinmasindan kaynaklanan higbir sorumlulugu
kabul etmez.

Politikaya iliskin Aciklama

AFIRM, Urun kalitesi ve guvenligini artirmak veya
giysi ve ayakkabilarda belirli maddelerin
kullanimini kisitlayarak ¢evre tUzerinde
yarattiklari etkiyi azaltmak isteyen tedarik zinciri
katilimcilarina yardim etmek amaciyla asagidaki
Kisitlanmis Maddeler Listesini (“AFIRM RSL”)
olusturmustur.

AFIRM, bir markanin sundugu drinlerin aksesuarlar,
takilar, spor malzemeleri, giyilebilir Grinler ve ev
tekstilleri gibi ayni veya benzer malzemelerin kullanildigi
yakindan iligkili Grtinler icerebilecegdini kabul eder.
AFIRM RSL, bu tir ek Grlinlere uygulanabilir ve bununla
ilgili 6rnekler, rehberlik etmek tzere bu belgenin
kapsamina dahil edilmistir; ancak yine de AFIRM
RSL'nin temel odak noktasi giysi ve ayakkabilardir.
AFIRM, tedarikgilerin ek urin kategorilerine iligkin 6zel
gereklilikler hakkinda kendi marka misterilerine
danismasini onerir.



AFIRM RSL'nin Kapsami

Bir 6nceki sayfada yer alan Politikaya lliskin Agiklama dogrultusunda AFIRM Grubu'nun ve
AFIRM RSL'nin temel odak noktasi giysi ve ayakkabilardir.

Ancak AFIRM RSL, aksesuarlara, takilara, spor = Spor Malzemeleri. Koruyucu donanimlar da < Ev Tekstilleri. Evlerde islevsel veya dekoratif
malzemelerine, giyilebilir Griinlere ve ev tekstillerine dahil olmak Uizere spor veya idman yaparken amaglar igin tasarlanmig her tirli Granddar.
de uygulanabilir. kullanilmak tzere tasarlanmis her tirlG Grindir. Rehberlik etmek amaciyla AFIRM, Tablo 1'de
- Giyim. Korumak, &rtmek veya siislemek - Giyilebilir Uriinler. Normal kullanim sirasinda Iistelenenlfzr dahil olmak ancaK bunlarla sml_rll 5
amaciyla viicuda giyilen her tiirlii giysidir. viicuda giyilmek (zere tasarlanmig pille galisan ?Irpamak Uzere, AFIRM RSL'nin uygulanabilecegi
elektronik cihazlardir. AFIRM RSL, giyilebilir urdnlerin érneklerine agagida yer vermistir.
= Ayakkabi. Ayaklari korumak, értmek veya wriiniin dis kisminda (érn. cilde temas eden
rahatlatmak igin tasarlanmig tim dayanikli kisminda) kullanilan bilesenleri kapsar. Bilege
kaplamalardir. takilan fithess takip cihazlar gibi belirli giyilebilir
- Aksesuarlar. Hem tasinacak hem de Urtnlerin de taki olarak siniflandirilabilecegini
giyilecek sekilde giysileri tamamlamak igin litfen unutmayin. AFIRM, tedarikgilerin giyilebilir
tasarlanmis her tirlii Grinddr. bilesenlere iligkin 6zel test gereklilikleri hakkinda

kendi marka musterilerine danismasini énerir.
« Takilar. Yizik, kolye, kiipe, kolye ucu, bilezik ve

kol diigmesi gibi kisisel slis amaciyla giyilen
kiiglk dekoratif 6gelerdir. Takilar, viicuda veya
giysilere takilabilir.

Tablo 1. AFIRM RSL Kapsamindaki Uriinlere Ornekler

Giysiler Ayakkabilar Aksesuarlar Spor Malzemeleri Giyilebilir Urtiinler | Ev Tekstilleri
* Gomlek = Gundelik « Sapka » Tekmelik « Fitness takip cihazi (bilege, * Havlu
= Pantolon - Kosu (6rn. idman) - Kafa/sag bandi - Eldiven (6rn. beyzbol, futbol, ?aog;i t;i)::/rga)ga, kulaga * Bornoz
= Sort = Spor (6rn. basketbol, * Atk g0l = Kalp atig hizi monitéri ) Y::a:ﬂzgus:sggn.
futbol, Amerikan futbolu, * Goguls koruyucu pats cars Y
- Etek b = Elcantasi . kiliflari, yorganlar)
eyzbol) . - Dijital kol saati
- Elbise - Sirt cantasi * Top (6rn. basketbol topu, - Battaniye
« Sandalet Amerikan futbolu topu, futbol | « Akilli saat
* Mayo « Parmak aras: terlik * Gineg gozlugi topu) - Akilll giysi ve ayakkabi
= Corap - Bot * Ayakkabi bagcigi * Kask - Kablosuz kulaklik ve
* Ceket ) * Kemer * Omuz, diz ve kulak igi kulakliklar
» Terlik dirsek k |

- Yelek - Toka irsek koruyucular
* Sweatshirt ve kaplgonlu = Eldiven (6rn. kishk eldiven) * Yoga mati ve blogu

sweatshirt . Taki « Raket (6rn. tenis, raketbol,
- Kazak badminton)

; = Fitness ekipmani (6rn. kosu
-

g:"gamaslrl ) o band)
= Pijama ve glindelik giysi - Bisiklet
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Uriinlere Ozgii Ek Diizenleyici Gereklilikler

Asagidaki trdnler icin AFIRM RSL'nin kapsaminin disina gikan Urtnlere 6zgu ek dizenleyici

gereklilikler bulundugunu litfen unutmayin.

Tedarikgiler, kendi tesislerinde Uretilen Urinlerin
aralarinda guvenlik, tutusabilirlik ve daha
fazlasinin yer aldigi ilgili tim gerekliliklere uygun
olmasini saglamak icin ek adimlari atmalidir.

< Oyuncaklar. Bu drinler igin kimyasal
maddelerle ilgili dizenleyici ve 6zel
gereklilikler bulunmaktadir.

= Gines Gozlukleri ve Cocuk Takilar. Bu
aksesuar tirleri igin kimyasal maddelerle ilgili
olmayan glvenlik gereklilikleri bulunmaktadir.

« Kisisel Koruyucu Donanim (KKD). Bu driinler
icin kimyasal maddelerle ilgili olmayan glivenlik ve
performans diizenlemeleri ve standartlari (6rn.
NOCSAE (Spor Malzemeleri Standartlari Ulusal Is
idaresi Komitesi) ve 2016/425 Sayili (AB)
Yonetmeligi bulunmaktadir.

Gidayla Temas Eden Malzemeler. Bu driinler
icin kimyasal maddelerle ilgili dlizenleyici ve 6zel
gereklilikler bulunmaktadir.

Elektrikli ve Elektronik Ekipman (EEE)
Bilesenleri. Ciltle temasi bulunmayan
Urtinlerdeki bilesenler, (RoHS (Tehlikeli
Maddelerin Kisitlanmasi Yonetmeligi), Atik Pil
ve Akiimiilatérlere iligkin AB Yénetmeligi gibi)
baska dizenleyici gerekliliklere tabidir.

Dongusel (Geri Kazaniimis veya Donusturilmus)

Malzemeler

Kimyasal madde kisitlamalari ile dongusel ekonomi politikalarinin kesistigi noktada hem

sorunlar hem de firsatlar ortaya ¢ikiyor.

Surdurilebilirlik konusundaki baski yogunlastikca
gonulli galigmalar ve diizenleyici 6nlemler, yeni
ardnlerin Uretiminde geri kazanilmig veya
dondstirdlmis malzemelerin kullaniimasini giderek
daha fazla tegvik etmekte ve bazi durumlarda
zorunlu kilmaktadir. Ancak bu g¢aligmalar, bazen
mevcut veya yeni ortaya gikan kimyasal
kisitlamalarla gelisebilmektedir. Malzemelerin
yeniden kullanimi ve geri doniisiimu, daha 6nce
kisitlamalara tabi olmayan ancak artik yeni
kisitlamalara tabi olan gegmis kullanimdan kaynakli
kimyasallarin, geri donusturalmus icerikli yeni
Urtnlerin igine istemeden yeniden girmesine neden
olabilir.
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Mevzuata Uyum ve Sektore Yonelik
Rehberlik

Giderek artan sayida pazarda, gecmis kullanimdan
kaynakli kimyasallarin yaratabilecegi sorunlari kabul
eden dongusellige gegisi kolaylastirmak igin
muafiyetler uygulanmakta veya gecis sireleri
uzatilmaktadir. AFIRM, déngisellik konusunda
yapilan calismalarin degismesiyle birlikte net
rehberlige ihtiyag oldugunu kabul etmekte ve
gelecekte dongusellik ve gegmis kullanimdan
kaynakli malzemelerle ilgili 6zel kaynaklar ve
rehberler yayinlamayi planlamaktadir. Bu arada,
geri donusturdlmus malzemeler tGzerindeki kimyasal
kisitlamalarin etkileriyle ilgili bilgiler AFIRM’tn
Kisittanmig Maddeler Listesinde (RSL) yer
almaktadir. Tercih edilen strateji, mimkin
oldugunca ge¢mis kullanimdan kaynakli
kimyasallarin ortadan kaldirilmasidir.

AFIRM tUyesi markalarin bu kategorilerden her biri
altinda siniflandirilan Griin tirleri hakkinda farkh
gorusleri olabileceginden tedarikgilerin markaya 6zgu
tanimlar, gereklilikler ve Griiniin uygulanabilirligi
konusunda miusterileriyle gérigsmesi onerilir.

AFIRM’ln Yaklagimi

AFIRM, kimyasal madde glivenligi ve yénetiminin yani
sira dongusellik hedeflerinin ileriye taginmasini
desteklemek icin politika yapicilarla aktif olarak is birligi
yapmaya devam etmektedir. Buradaki amag,
uranlerdeki kimyasal igerigin glivenligini saglamak ile
sinirli kaynaklarin sorumlu bir sekilde yeniden
kullanimini tesvik etmek arasinda uygun bir denge
bulmaktir.

Gegmis kullanimdan kaynakl kimyasallarin
kaldiriimasinin mimkun olmadigi durumlarda AFIRM,
tedarikgilere marka musterileriyle gérigsmelerini tavsiye
etmektedir.



AFIRM RSL'nin Kullanim Alanlari

AFIRM Uyesi markalarin ayri parametreler hakkinda farkl gérisleri olabilir; tedarikgilerin
markaya 6zgu gerekliliklerle ilgili olarak musterilerine danismasi énerilir.

AFIRM RSL, AFIRM'in, tedarik zincirinde en Ust
dlizeyde ve derinlemesine uygulanmak Uzere tek
bir bilgi kiimesi saglayarak giysi ve ayakkabi
tedarik zincirinde tehlikeli maddelerin kullanimini
ve etkisini azaltmak olan misyonunu gtiglendirir
niteliktedir.

Baglantilar ve Referanslar

AFIRM RSL'nin kullanim alanlarina verilebilecek
ornekler arasinda, kullananlarin amaglarina bagli
olarak sunlar yer alir:

« Tedarikgilere kimyasal yonetim bilgisi ve
sureclerini olusturmalarini saglayacak bir
arag sunulmasi

= AFIRM duyelerinin kimyasal sinirlamalarina
tam veya temel uyumun saglanmasi

Onceden harekete gecin! Bu baglantilar, kimyasal madde yénetimi hakkinda énemli ek

bilgiler sunmakta olup duzenli olarak ziyaret edilmelidir.

AFIRM'iin Ambalajla ilgili Kisitlanmis Maddeler
Listesi
www.afirm-group.com/packaging-restricted-
substance-list

- ingilizce, Basitlestirilmis Cince,
Geleneksel Cince, Vietnamca, Japonca,
Endonezce, ispanyolca ve Tiirkge
dillerinde mevcut

AFIRM Kimya Arag Seti
www.afirm-group.com/toolkit
= ingilizce, Basitlestiriimis Cince,
Geleneksel Cince, Vietnamca, Japonca,
Endonezce, ispanyolca ve Tiirkge
dillerinde mevcut

AFIRM PFAS Asamali Kullanimdan Kaldirma
Rehberi
www.afirm-group.com/pfas-phaseout-guidance
« ingilizce, Basitlestiriimis Cince,
Geleneksel Cince, Vietnamca, Japonca,
Endonezce, ispanyolca ve Tiirkge
dillerinde mevcut
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AFIRM Aciklayici Videolari
https://afirm-group.com/start-here/

= Cogu video ingilizce, Basitlestiriimis Cince,
Vietnamca, Japonca, Endonezce ve Ispanyolca
dilerlinde mevcut olup daha fazla geviri yakinda
sunulacak

AFIRM Kimyasal Madde Bilgi Formlari
www.afirm-group.com/chemical-information-sheets
- ingilizce, Basitlestiriimis Cince,
Vietnamca, Japonca, Endonezce ve
ispanyolca dillerinde mevcut

AFIRM Numune Alma Rehberi

afirm-group.com/wp-
content/uploads/2024/06/AFIRM_SamplingGuidance_
2024 _0111a.pdf

« ingilizce dilinde mevcut

= Birden fazla AFIRM markasinin kabul
edebilecegi ortak bir test zemininin
saglanmasi. AFIRM Uyesi sirketler, kendi test
gereklilikleri ve test raporlarinin kabulu ile ilgili
hususlari belirleyip tedarikgilerine iletir.

Yasal kimyasal sinirlar ve mense lilke

hakkinda genel bilgiler
https://www.aafaglobal.org/AAFA/Solutions_Pages/
Restricted_Substance_List

Diizenlemelere tabi florlu sera gazlari;
517/2014 Sayil (AB) Yonetmeligi
eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/573/0j

Ozon tabakasini incelten, diizenlemelere tabi
maddeler; AT 1005/2009 Sayili Yonetmelik
eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/590/0j

Tehlikeli Kimyasallarin Sifir Desarji (ZDHC - Zero
Discharge of Hazardous Chemicals) Vakfi —
Uretimde Kisitlanmig Maddeler Listesi (MRSL —
Manufacturing Restricted Substances List)
mrsl.roadmaptozero.com/
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Dikkate Alinmasi Gereken Ek Madde ve Parametreler

AB REACH Kapsamindaki Yuksek
Onem Arz Eden Maddeler

insan sagligi veya gevre agisindan potansiyel
tehlikelere isaret eden bilimsel kanitlara dayanarak
Avrupa Komisyonu (AK) ve Avrupa Birligi (AB) Uyesi
devletler, yiksek 6nem arz eden maddelerin (SVCH
- Substances of Very High Concern) Avrupa
Kimyasal Ajansi'nin (ECHA - European Chemicals
Agency) “izne Tabi Yiiksek Onem Arz Eden
Maddeler Aday Listesi” kapsamina alinmasini
Onermektedir.

Bir maddenin Aday Listesine alinmasi, bu maddelerden
bilesen basgina agirlikga yizden 0,1'in Uzerinde birini
veya daha fazlasini igeren her tiirlG Griint ihrag edenler,
Uretenler ve tedarik edenler igin belirli yikiamlilikleri
beraberinde getirmektedir. Bu yukumlilikler, Grinln
guvenli bir sekilde kullaniimasini saglamak i¢gin marka
musterileri ile perakende musgterilere ve talep edilmesi
durumunda, talep alindiktan sonra 45 giin iginde
tuketicilere yeterli bilginin verilmesini kapsar.

Ayrica maddenin/maddelerin, Uriin bilesenlerinde ylizde
0,1'in Uzerinde ve Uretici veya ithalatgl basina yillik
toplam bir tonun Gzerindeki miktarlarda mevcut olmasi
durumunda ECHA'ya bildirimde bulunulmasi zorunludur.
Maddenin bu kullanim i¢in 6nceden kaydi yapilmissa
veya bir Grinin Ureticisinin veya ithalatgisinin Griin
kullanilirken ve imha edilirken insanlarin ve gevrenin
maruz kalmasini 6nleyebildigi durumlarda, bu bildirime
gerek yoktur. Bu tur durumlarda Uretici veya ithalatc,
arinadn alicisina gerekli talimatlar vermelidir.

ECHA, Aday Listesini belirli araliklarla giincellemektedir;
listenin en glincel halini https://www.echa.europa.
eu/candidate-list-table adresinde bulabilirsiniz.

AFIRM uyesi markalarin yasal yukimluliklerinin yani
sira SVHC'leri nasil ele alacaklari konusunda farkli
gorusleri olabilir. AFIRM, tedarikgilerin SVHC'lerle ilgili
markaya 6zgu gereklilikler igcin muUsterilerine danismasini
Onerir.
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65 Sayil Kaliforniya Yasa Teklifi
Kapsamindaki Maddeler

Her yil Kaliforniya, eyalette kansere veya lireme
sisteminde toksisiteye yol actigi bilinen
kimyasallarin bir listesini yayinlanmaktadir.

insanlari bu kimyasallarin bir veya birden fazlasina
farkli esik degerlerin tGzerinde maruz birakan
isletmeler, maruz kalinan durum meydana gelmeden
once aclk ve makul bir uyarida bulunmalhdir. Tuketici
Urtinlerinde ise bu uyari, Grtinler Gizerindeki uyari
etiketleri veya perakende magazalarda bulunan
tabelalar araciligiyla yapilr.

Bu uyarinin belirli bir konsantrasyon asildiginda
Urtindn “guvenli olmadigini” belirten dizenleyici
gereklilikle ayni olmadigini unutmayin. Hukuki
uygulama, Kaliforniya bassavcisi, bolge savcilari
veya kamu yararina hareket eden 6zel taraflarca
acilan hukuk davalari ile gergeklestiriimektedir.

https://oehha. ca.gov/proposition-65 adresinden daha
fazla bilgi edinebilirsiniz.

AFIRM uyesi markalarin uyari etiketiyle ilgili
gereklilikleri nasil ele alacaklari konusunda farkli
gorusleri olabilir. AFIRM, tedarikgilerin 65 Sayili Yasa
Teklifi kapsamindaki maddelere iligkin markaya 6zg
gereklilikler igin musterilerine danigsmasini énerir.

Onemli Not: AFIRM'iin kisitlanmis madde sinirlarina
uyulmasi, kamu sektoriindeki veya 6zel sektdrdeki
uygulayicilarin drinlerin 65 Sayili Yasa Teklifindeki
uyari niteliginde yukimlulikleri ihlal ettidini iddia
etmesine engel degildir.

Yurticindeki Ozel Test ve Sertifikasyon
Gereklilikleri

Kore, Rusya ve Suudi Arabistan gibi bazi
Ulkelerde belirli Griinlere yonelik 6zel gereklilikler
bulunmaktadir.

Buna testlerin yurtigindeki onayli bir laboratuvarda
yapilmasini sart kosma, 6zel sertifikasyon
isaretleri ve hatta baska higbir Glkede gerekli
olmayan 6zel testlerin yapilmasi dahildir. AFIRM
RSL, madde sinirina iligkin bu gereklilikleri kapsar
ancak test yontemleri farklihk gésterebilir ve
AFIRM uyesi markalar, bu yasal yukumlultkleri
nasil ele alacaklari konusunda goris ayriligi
yasayabilir. AFIRM, tedarikgilerin 6zel test ve/veya
sertifikasyon gerekliliklerinin bulunabilecegi
Ulkelere iligkin markaya 6zgu gereklilikler icin
musterilerine danismasini énerir.

Biyositler, Nanoparcaciklar,
Hassaslastiricilar, Endokrin Bozucular
Vb.

Bazi markalarin biyositler, nanopargaciklar,
hassaslastiricilar ve endokrin bozucular gibi 6nem
arz eden maddelerin kullanimina iligkin 6zel
gereklilikleri olabilir.

AFIRM, 6zel politikalar veya gereklilikler hakkinda
musterilerinize danigmanizi 6nerir.


https://www.echa.europa.eu/candidate-list-table
https://www.echa.europa.eu/candidate-list-table
https://oehha.ca.gov/proposition-65
https://oehha.ca.gov/proposition-65

AFIRM Kimyasal Madde Bilgi Formlari

AFIRM Uyesi markalar, kimyasallarin yonetimine yonelik en iyi uygulamalar hakkinda tedarikgilere
tavsiyelerde bulunan kapsamli bir egitim materyali seti hazirlamistir.

Diger Adian Formaldehit, yaygin bir kullanim alan: bulunan, gidalarda

diisiik seviyelerde dogal yollarla olugan ve cesitli sentetik
preparatlarda kullanilan bir kimyasaldir. Oda sicakbginda

formaldehit, belirgin ve keskin bir kokuya sahip renksiz ve

CAS Nemam, Madde yanie: bir gazdur. Bitkiler, hayvanlar ve insanlar tarafindan
Her kimyasal madde bilgi formu, bir kimyasal Kimyasal madde bilgi formlarinin yer aldidi o e e
maddeyi veya kimyasal madde sinifini konu alir ve eksiksiz kitaplik, http:/afirm- S Tm“wm . ,
maddeye/maddelere, bunlarin malzeme Uretim group.com/information-sheets adresindeki AFIRM ’ z.:am,,vmd,
slrecinde nerede bulunabilecegine ve AFIRM web sitesinde mevcuttur; ayrica her bilgi
RSL'ye uygunlugun nasil stirdiirilecegine dair genel sayfasinin baglantisi takip eden sayfalara e
bilgiler sunar. yerlestirilmistir. i oy e e

yapiskanlarda ve is transfer proseslerinde katalizor olarak da.
Kullaniabilir

Formlarda ambalajla ilgili birtakim bilgi yer alirken AFIRM RSL listesinde bir kimyasal maddenin

Formaldehitin Kisitlanmasinin Nedeni

ileride yapilacak revizyonlarda daha spesifik veya kimyasal madde sinifinin yaninda bulunan et i o o
bilgilere yer verilecektir. indirme simgesi, bilgi formunun mevcut oldugunu : ’
g('jste rir. Tedarikgilerinizden Uygun Malzemelerin Tedarik Edilmesi

o Inmansferi

- Tedon e gy bl v s .
Simgeye veya kimyasal maddenin ismine tikladiginizda web tarayiciniz s6z konusu | Bl e R R

maddeye iliskin bilgi formunun PDF formatinda bir dosyasini ylkleyecektir.
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Yas Tanim

Cesitli Ulkeler, “bebek,” “cocuk” ve “yetiskin”
ifadelerini farkh sekilde tanimlar.

Mevzuata bagli olarak, Tablo 2'de listelenen yas
araliklari diinya genelindeki en kisitlayici gereklilikleri
karsilar.

Tablo 2. Yas Tanim

Yas Araligi
Bebek Oila 36 ay
Cocuk 36 ay ila 14 yas
Yetiskin 14 yas ve Uzeri

“Cocuk Bakim Uriinii”
Tanimi

Cesitli Ulkeler, “cocuk bakimi Grind” ifadesini
farkl sekilde tanimlar.

(Diinya genelindeki kimyasal madde mevzuatina
dayanarak) en kisitlayici tanim, li¢ yasindaki veya
daha kuguk gocuklar igin uyumayi, rahatlamayi,
hijyeni, beslenmeyi, emmeyi veya dis ¢ikarmay
kolaylastiracak sekilde imalatgi tarafindan
tasarlanan veya amaglanan urunleri igerir.
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“Stinir” Tanim

Bazi kisitlamalar, madde sinirlarinin agilmamasini sart kosarken bazilari madde konsantrasyonlarinin
belirlenen sinirlarin altinda olmasini sart kosar.

Ornegin AB yasalariyla uyumlu olmasi igin Krom VI'iin 3 ppm'in altinda olmasi zorunludur. Test sonuglari, tim
pazar gerekliliklerine uygunlugu saglamak i¢in her zaman belirlenmis sinirlarin altinda olmalidir.

“Bilesen” Tanimi

Bilesen, bastan sona tek tip bilesime sahip bir malzemeden veya asindirma, ezme, kesme, 6gutme
veya sokme igslemleriyle farkli malzemelere koparilamayan veya ayrilamayan malzeme
kombinasyonundan olusan bir Grlndn pargasidir.

Bilesenler, RSL’ye uyumluluk kapsaminda esyalarin kendileri olarak degerlendirilmeli ve belirtilen her bir
konsantrasyon sinirina tabidir. Buna SVHC'lerin AB REACH Tiiziigu kapsaminda agiklanmasini
gerektirebilecek %0,1 esigi de dahildir.

“Raporlama Sinirlar’”min Tanimi

Veri toplama ve uyumlastirma amaciyla laboratuvarlarin tespit ettigi maddeleri raporlamasi gereken
degerlerin Uzerinde olan degerlerdir.

Yalnizca BASARILI/BASARISIZ ifadeleri yerine bu degerleri raporlayarak tedarik zinciri, RSL sinirinin altindaki
maddelerin varliina iligkin bilgi elde edebilir. Raporlama sinirlari, verilerin gesitli test laboratuvarlari arasinda
uyumlu hale getirilmesini de saglar. Raporlama sinirlari, Uygulamadaki Tayin Siniri (PQL - Practical
Quantification Limit) yontemine esit veya lizerindeki degerlerdir. PQL, dogru, kesin ve givenilir verilerin
raporlanabilecegdi en dusuk seviyeyi temsil eder. AFIRM RSL raporlama sinirlarina kiresel analitik test
sektoriindeki laboratuvarlar tarafindan genis 6lglide ulasilabilir ve bu sinirlar, uygun oldugu durumlarda
birlestiriimis (kompozit) testlerin yapilmasini mimkdn kilar.

“Numune” ve “Kompozit Numune” Tanimi

Bu belgede kullanildidi sekliyle “numune” terimi, 6nerilen test yontemleri kullanilarak test edilebilen bir
Urtin bilesenini veya urun bileseninin bir pargasini (yukaridaki “bilesen” tanimina bakin) ifade eder.

“Kompozit numuneler”, karsilik gelen daha yiksek PQL ve raporlama limiti ile birlikte test edilebilen iki veya
daha fazla numunenin birlesimidir.



Malzeme Tiirlerinin Tanimi

Bu RSL kapsaminda AFIRM, malzeme tirlerine iliskin bu tanimlari sunmakta olup bir
sonraki sayfada, Tablo 3'de malzemelerin érneklerini paylasmaktadir.

Dogal elyaflar. (Yari sentetikler de dahil olmak
Uzere) hayvan veya bitki bazli elyaflardir.

Elyaf karigimlari. iki veya daha fazla elyaf tiriinin
karistirlmasiyla olusturulan dokuma veya 6rme
malzemelerdir. Bu RSL gergevesinde elyaf karisimi,
dogal ve sentetik elyaftan olusur.

Sentetik elyaflar. Polimerler ve ekstriide elyaflar
gibi (genellikle petrol kaynakli) sentetik kimyasal
bazli, insan yapimi elyaflardir.

Sentetik kaplamali kumaslar. Tekstil tabandan
malzemesinden ve tipik olarak PU veya PVC
kaplamadan olusan deri benzeri malzemelerdir. Suni,
taklit, vegan veya sentetik deri ve plastik deri olarak
ifade edilebilir.

Dogal deri. Hayvanlarin igslenmemis derisinin
tabaklanmasiyla olusturulur.

Kaplama. Metal, ahsap, tas, kagit, deri, kumas,
plastik veya baska bir ylizeye ince bir tabaka
uygulandiginda kati bir filme donisen, ince bolinmis
boyar madde suspansiyonu bulunan veya bulunmayan
sivi, yari sivi veya baska bir yapida malzemedir.

Kaplamalar, baski miirekkeplerini veya plastik bir
Uriindeki pigment gibi gergekte substratin bir pargasi
héline gelen veya elektrokaplama veya seramik
sirlama gibi yontemlerle gercekte substrata baglanan
malzemeleri kapsamaz.
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Kaplamanin substratin bir pargasi haline geldigi
sentetik benzeri malzemeler igin “sentetik kaplamali
kumaslar” tanimina bakin.

Baski. Belirli desen veya tasarimlarda bir kumasa
renk uygulama iglemidir.

Dogal malzemeler. Hayvanlardan veya bitkilerden
elde edilen, ¢cok az degisiklige ugramig malzemelerdir.
Boynuz, kemik, mantar, tahta, kagit ve samanlari
kapsar. Dogal lif, dogal deri, sirt tlyd, gidik tiyi ve
metaller harigtir.

Kristal. Kursun cam olarak da bilinen bu cam
cesidinde kursun, tipik bir potas camindaki kalsiyum
iceriginin yerini alir. Kursun oksidin eklenmesi, kristale
normal camdan gok daha yuksek bir kirllma indeksi ve
bunun sonucunda gok daha fazla igilti kazandirir.
Kristal, tipik olarak en az %24 kursun icerir ve bu
nedenle takilarla ilgili godu diizenleyici gereklilikten
muaftir. Avrupa Birligi'nde kristal Grtinlerin
etiketlenmesi konusu, malzemenin kimyasal bilesimine
ve Ozelliklerine dayanarak dort kategorinin
tanimlandigi 69/493/EEC sayili Konsey Direktifi'ne
tabidir.

Polimerler ve plastikler. Plastikler, genellikle
renklendiriciler, plastiklestiriciler, dengeleyiciler ve
dolgu maddeleri de dahil olmak tzere katki
maddeleriyle karistinimig (tipik olarak petrol kaynakilr)
gesitli polimerlerden olusur. Bu katki maddeleri,

plastigin kimyasal bilesimini, kimyasal 6zelliklerini ve
mekanik 6zelliklerini etkiler.

Dogal kauguk. Vulkanize olabilen lateks 6ziinden
veya agaclardan yapilmis elastik malzemelerdir.

Sentetik kauguk. Dogal kauguga benzer
Ozelliklere sahip petrol bazli monomerlerden
yapilmisg malzemelerdir.

Kopiik. Hava kabarciklarini bir kati madde icinde
hapsederek yapilan gézenekli malzemedir. Bunlar
aclk gbzenekli veya kapali gdzenekli olabilir.

Metaller. Isi ve elektrigi iyi ileten, parlak, stinek ve
dovdilebilir kimyasal elementlerdir. Fiziksel buhar
biriktirme (PVD - physical vapor deposition), kimyasal
buhar biriktirme (CVD - chemical vapor deposition)
veya elektrokaplama yontemleriyle biriktirilen metalleri
kapsar.

Sirt tilyii (feather) ve gidik tilyii (down). Daha
kiguk olan gidik tuylerinin yani sira ugmayi saglayan
daha bulyulk dis hath sirt tlylerini kapsar. Belirli sirt ve
gidik tuyu tanimlari igin Uluslararasi Kus Tuyu
Burosu'na (International Down and Feather Bureau)
g6z atin.

Yapistirici. Yizeyi yapistirarak malzemeleri bir
arada tutabilen bir maddedir.
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Tablo 3. AFIRM RSL Kapsamindaki Malzemelere Ornekler

NOT: Bu liste, her kategorideki malzemelerin érneklerini sunmaktadir ancak kapsamli degildir.

Sentetik Metal
Kaplamal

Kumaglar

Sentetik
Elyaflar

Elyaf
Karigimlan

Diger
Malzemeler

Dogal
Deri ve
Kiirk
Derisi

Dogal
Malzemeler

Dogal
Elyaflar

Yari sentetik

olanlar dahil Dogal ve

Sentetik

= Pamuk - Polyester | = Pamuk- Asagidakileri « Deri * Boynuz = Paslanmaz | « Cam
- Yiin - Akrilik Polyester  igeren tekstiller: - SUr.k. - Kemik gelik - Sentetik
. - Yin- . eris e Piri
- Ipek - Naylon Ytn-Naylon fF?llJ“)”eta” . Sallp; - Mantar Piring tas
- Kenevir | = Polyamid  ° Eal’“" . kaplama (bonded) | = Ahsap = Bakir = Porselen
) olyester - / geri Ax - Altin - Seramik
= Kasmir = Polivinil doniisti- - Kagit o i
- Keten Eal\oﬁ:%(aPVC) riimis | - Saman - Gumisg * Kristal
e P deri - Aliminyum
» Kurk tayt - Diger - Tas
= Rayon Polimerik « Kabuk (6rn.
(yart kaplamalar hindistan
sentetik) cevizi veya
Li sedef)
= Liyosel
(yart = Jakron (yar
sentetik) sentetik
kagit driin)
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Sirt Tiiyli
ve
Gidik Tiiyii

- Tay
« Kus tiyu

Polimerler,

Plastikler, Kopiikler,

Dogal Kauguk ve
Sentetik Kauguk

« Etilen vinil asetat
(EVA)

= Polistiren (PS)
= Polietilen (PE)

= Akrinolitril butadiyen
stiren (ABS)

= Neopren

= Polipropilen (PP)
« Polikarbonat (PC)
* Polyamid (PA)

« Poliliretan (PU)

« Polivinil Klortr
(PVC)

« Termoplastik
politiretan (TPU)

« Termoplastik
elastomer (TPE)

- Stiren etilen buitilen
stiren (SEBS)

Kaplamalar ve
Baskilar

Asagidakiler gibi baski
teknikleri:

« Isi transferi

« Boya siiblimasyon
baski

« Serigrafi/Elek baski
(Screen printing)

= Dogrudan giysiye
baski

« Asindirma baski
« Plastisol transferi

Asagidakiler gibi
kaplamalar:

« Polivinil Klortr
(PVC)

« Politretan (PU)
« UV ile kirlenmis

Yapistirici

Isiyla eriyen
yapiskan
Toz yapigkan
Flok
yapigtirici

Kontakt
yapistirici

Lateks
yapisgtirici

Politretan
yapigtirici

Neopren tutkal
Epoksiler
Silikon
yapistirici

UVile
karlenmis
yapigtirici




2026 AFIRM RSL'ye Iligkin Degisiklik Kayd|

Madde / Malzeme Degisiklik
Mevcut Degil Déngiisel (Geri Kazaniimis veya Déniistiriimis) Malzemeler . E;Tg;sdaal rToatdedk?éir(ljilflsnlama politikalari ile donglisel ekonomi hedefleri arasinda artan gerilim 5
Mevcut Degil Test Edilmek Uzere Verilen Malzemeler - “Numune” ve “Kompozit Numune” tanimi eklendi. 9
729-43-1 Asetofenon Azin = Cildi hassaslastirma potansiyeli nedeniyle 50 ppm sinir deger eklendi. Ayri test ydntemini igerir. 16
= Deride BPS, BPB ve BPF icin sinir degerlerin her biri 500 ppm'ye dusurildi.
Muhtelif Bisfenoller = Polikarbonat malzemelerde BPA icin 100 ppm sinir degeri eklendi. 19
= Diger malzemelerde tum bisfenoller icin sinir degerlerin her biri 200 ppm'ye disurulda.
. o = Yontem, 40 °C'de 30 dakika boyunca TBME veya asetonun kullanildigi ultrasonik ekstraksiyon ve bunu
Muhtelif Siklosiloksanlar takip eden GC/MS olacak sekilde glincellendi. 23
= Deriye yonelik toplam igerik yontemi, gesitli metaller igin EN ISO 17072-2:2022 standard olarak
glincellendi.
= Yontemlere bagvururken tutarliligi saglamak adina deriye yonelik yontem DIN EN ISO 17072-1:2019 27.29
. N . yerine EN ISO 17072-1:2019 olarak degistirildi.
Muhtelif Agir Metaller (Taki Digindakiler) . o -~ — S
= Yontemlere bagvururken tutarliligi saglamak adina bélim 1 ve 2 ile ilgili olarak tim diger malzemelere
yonelik yontem IN EN 16711:2016 yerine EN 16711:2015 olarak degistirildi.
« (Gozluk cergevelerinde) nikelin agiga gikmasiyla ilgili yontem EN 16128:2015 yerine ayni standardin 2025 29
baskisi olarak glincellendi.
Muhtelif Organik Kalay Bilesikleri = Test yontemi ISO 16179:2025 olarak gulincellendi. 33
= Fransa'da yeni PFAS sinirlari getiren, ikinci el ve geri donlsturtimus drunler ile bazi yiiksek uzmanlik
gerektiren Urlnlerle ilgili istisnalar iceren ve yakin zamanda yayinlanan Kararnameye iliskin énemli not ve
Muhtelif Perfloroalkil ve Polifloroalkil Maddeler (PFAS) baglant: eklendi. 35, 42
= 2025 yilhnin ortasinda yapilan guincellemede EN 17681-1:2025 standardiyla dogrudan oél¢tlemedikleri igin
daha once c¢ikarilan birkag PFAS maddesi Ek B'ye yeniden eklendi. Teste iligkin ek bilgiler verildi.
Muhtelif Solventler ve Kalintilar = Tekstillere yonelik test yontemi EN 17131-1:2025 olarak guncellendi. 38
75-12-7 Formamid = Oyun matlari, bebek matlari ve yoga matlari ile ilgili sinir deger 200 ppm olarak uygulanmaya baslandi. 38
Muhtelif UV Emiciler / Dengeleyiciler « Tiim kategoride raporlama siniri 50 ppm’e diisiriildi. 39
25973-55-1 UV 328 = Ekstraksiyon igin kullanilan stabilize THF ile ilgili nemli bir agiklama eklendi. 39
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AFIRM RSL Test Matrisi

Listede yer alan maddeler ve madde siniflari, farkli malzemelerde farkli risk seviyelerine sahiptir ve buna gore test edilmelidir.

Test Matrisi, markalarin ve tedarikgilerin, farkli
markalar arasinda kullaniimak ve kabul edilmek tzere
ortak bir test yaklasimi benimseyerek kimyasal riskleri
etkin bir sekilde yonetmelerine yardimci olan daha
kuralci bir yaklagimdir. Malzemelerde bulunan ve 1.
Seviye olarak belirlenen kimyasallar, AFIRM Uyelerinin
gerekliliklerini karsilamak i¢in gereken asgari test
miktari olarak degerlendirilmelidir. 2. Seviye olarak
belirlenen kimyasallar iginse ek testlerin yapiimasi
onerilir ve bu testler, markanin takdirine bagh olarak
gerekli olabilir. Tedarikgilerin ilgili tim maddeleri
dizenli olarak ve kendilerinin yonetecegi sekilde test
etmesi, Uglincl taraf test raporlarinin uluslararasi
markalar tarafindan en genis sekilde kabul edilmesini
saglamaya yardimci olacaktir.

Test Matrisi, AFIRM biinyesindeki markalar tarafindan,
sektorel RSL test bilgilerini de kapsayan birden fazla
bilgi kaynagi ve kiresel tedarik zinciri faaliyetleriyle
ilgili genis bir bilgi birikimi kullanilarak ve yaklasik yirmi
yildir genis bir malzeme yelpazesinde gerceklestirilen
kisitlanmis madde yonetiminden yola gikilarak
olusturulmustur.

Test Matrisinde agagidaki renk kodlari kullanilir:

n Kirmizi = Yiiksek risk. Test yapilmasi
gereklidir.

. Turuncu = Dusilik risk. Test yapilmasi
onerilir ve markanin takdirine bagli olarak
gerekli olabilir.

D Bos = En diisiik risk. Malzemede meydana
gelmesi beklenmez.

Malzemeye 6zgu test dnerileri ve istisnalar igin
dipnotlara bakin.

Tedarikgiler, marka musterilerinin bu AFIRM Test
Matrisine uygun test raporlarini kabul edip
etmeyecegini 6grenmek icin kendilerine danigsmalidir.
Bir marka aksini belirtmedigi surece markalarin 6zel
test programlari, farkli olduklari 6lgiide AFIRM RSL
Test Matrisinin yerine geger.

AFIRM RSL Test Matrisi Kullanilarak Test Yontemlerinin Belirlenmesi

Belirli malzemeler i¢cin RSL'de listelenen test yontemleri, AFIRM RSL Test Matrisine

karsilik gelmektedir.

Herhangi bir malzeme igin bos bir renk koduna
karsilik gelen bir test ydontemi bulunmamaktadir.

Ornegin Metalin APEQ'larla ilgili olarak bos bir renk
kodu vardir ve bu nedenle RSL'de Metal icin
APEO'larla ilgili olarak hicbir test yontemi
listelenmemisgtir.
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RSL'de “Tim Malzemeler” veya “Sunlar Hari¢ Tum
Malzemeler” seklinde bir ifade yer aliyorsa bu, test
yonteminin, 1 veya 2 renkle listelenen ve belirli bir
test yontemi listelenmeyen tim malzemelere
uygulanabilecegi anlamina gelir.

AFIRM, mevcut durumda bu belgede
listelenmemis olan herhangi bir malzemeye
yonelik en iyi test yontemini belirlemek igin test
laboratuvariniza danigsmanizi 6nerir.

AFIRM Grubu'nun amaci, tedarikgiler Gzerindeki test
yukinu azaltmak, RSL test yaklagimini daha basit ve
etkin hale getirmek ve bununla birlikte malzemeler ve
urinlerdeki kisitlanmis maddelerin yarattigi riski daha
da azaltmaktir. Markalar AFIRM Test Matrisini kendi
RSL siregclerinde uygulamaya koydukga tedarikgiler
ve AFIRM biinyesindeki markalar, test raporlarini ve
verilerini daha kolay paylasabilecek ve bdylece farkli
RSL gerekliliklerini karsilamak igin birden fazla RSL
testinin gonderildigi zorunlu durumlar azalacaktir.
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Tablo 4. AFIRM RSL Test Matrisi

NOT: Geri donusturilmis malzemelerde 1. Seviyede ek testler gerekli olabilir; gereklilikler konusunda markalarin her birine danisin.

Asetofenon ve 2-Fenil-2-Propanol ve iligkili
Maddeler

S
L]
E
e
S
C
x
=
=
D
-
[
D
(72}
[+
>
©
o)
o
(=]

Dogal Elyaflar

Sentetik Elyaflar

Sentetik Kaplamali Kumaglar
Dogal Deri ve Kiirk De

Dogal Malzemeler

Asidik ve Alkalin Maddeler (pH)

Metaller

Polimerler

Diger: Porselen, Seramik,

Cam, Kristal Vb.

Sirt Tiiyli ve Gidik Tiiyli
Diger tim PU ve TPU
Lateks ve Silikon Kauguklar Harig

PU Képukler

Polikarbonat

Diger Tum Koépukler,
Plastikler ve Polimerler
Kaplamalar ve Baskilar
Yapistirici

Alkilfenol (AP) ve Alkilfenol Etoksilatlar
(APEOQ'lar) - tim izomerler dahil

Azo aminler ve Aril Amin tuzlar

>

Bisfenoller

-_— -_— | -

Bromlu ve Organik Fosforlu Maddeler

Klorlu Parafinler

Klorofenoller

Klorlu Benzenler ve Toluenler

Siklosiloksanlar

Dimetil fumarat (DMFu)

Boyar Maddeler, Yasakli ve Dispers

Boyar maddeler, Lacivert

Florlu Sera Gazlari

Formaldehit

ENEREN > ENE:)

A Sadece boyali/renkli (beyaz olmayan) malzemeler
icin gegerli 1. Seviye

B Sadece Alev Geciktirici kullanimindan veya
kontaminasyonundan veya PU, TPU, veya diger
polimerik malzemelerde TPP kullanimindan sliphe
edildiginde gegerli 2. Seviye

C Sadece silikon polimerleri igi gegerli 2. Seviye
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D Sadece Ahsap, Kagit ve Saman malzemeler igin

gegerli 1. Seviye
E Sadece Yin malzemeler icin gecerli 2. Seviye

F Sadece ekstrakte edilebilir Krom miktari 1 ppm'in

Uizerinde oldugunda gegerli 2. Seviye

G Bakir, Metal pargalarda kisitlama sinirindan muaftir.

H Sadece bitki bazli elyaflar igin gegerli 2. Seviye;
hayvan bazl elyaflar igin mevcut degildir.

J Sadece Kadmiyum ve Kursun igin gegerli 1. Seviye;

Kristal, Kursun bakimindan muaftir.

K Sadece PVC malzemeler igin gecerli 1. Seviye; Aksi

durumunda 2. Seviye gegerlidir.

L Sadece Stiren/Biitadiyen Kauguklar (SBR'ler) igin

gegerli 2. Seviye

M Sadece PFAS kullanimindan veya kontaminas-
yonundan suphe edildiginde gecerli 1. Seviye

N Kauguk veya siyah Polimerik malzemeler s6z konusu
oldugunda gegerli 1. Seviye; aksi durumda 2. Seviye
gegerlidir.

P Sadece PU ve PVC bazli malzemeler icin gegerli 1.
Seviye

Q Bitmis Grline sabitlenmis yapistiriclar igin gegerli 1.
Seviye
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Tablo 4. AFIRM RSL Test Matrisi
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Sentetik Kaplamali Kumaglar
Dogal Deri ve Kiirk Derisi

Dogal Elyaflar
Sentetik Elyaflar

Agir Metaller, Krom VI

Agir Metaller, Ekstrakte edilebilir

Agir Metaller, Nikel Salinimi

Agir Metaller, Toplam

Monomerler: Stiren ve Vinil Klorlr

Dogal Malzemeler

Metaller

Polimerler

Sirt Tiiyli ve Gidik Tiiyli

Diger: Porselen, Sera
Cam, Kristal Vb.

Diger tim PU ve TPU
Lateks ve Silikon Kaucuklar Harig

Kauguk

N-Nitrozaminler

Organik Kalay Bilesikleri

Orto-fenilfenol (OPP)

[N N N I N N
1 1 1 1 1 1 1 1

Polikarbonat

Diger Tum Koépukler,
Plastikler ve Polimerler
Kaplamalar ve Baskilar
Yapistirici

1K

Ozon Tabakasini incelten Maddeler

Perfloroalkil ve Polifloroalkil Maddeler (PFAS)

Pestisitler, Zirai

Ftalatlar 1

('
|
1

1

Polisiklik Aromatik Hidrokarbonlar (PAH'ler)

AN [IN |IN | 1

N N N N
1 1 1 1

z—\

1
IN 1IN 1IN |1

Kinolin -
Solventler / Kalintilar, DMFa 1
Solventler / Kalintilar, DMAC ve NMP 1

-
)

Solventler / Kalintilar, Formamid

UV Emiciler / Dengeleyiciler

Ugucu Organik Bilesikler (VOCller)

_
il -a

3

A Sadece boyali/renkli (beyaz olmayan) malzemeler
icin gegerli 1. Seviye

B Sadece Alev Geciktirici kullanimindan veya konta-
minasyonundan kontaminasyonundan veya PU,
TPU, veya diger polimerik malzemelerde TPP
kullanimindan siiphe edildiginde gegerli 2. Seviye

C Sadece silikon polimerleri igi gegerli 2. Seviye

gegerli 1. Seviye

Uizerinde oldugunda gecerli 2. Seviye

hayvan bazl elyaflar igin mevcut degildir.
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D Sadece Ahsap, Kagit ve Saman malzemeler igin

E Sadece Yiln malzemeler igin gegerli 2. Seviye
F Sadece ekstrakte edilebilir Krom miktari 1 ppm'in

G Bakir, Metal pargalarda kisitlama sinirindan muaftir.
H Sadece bitki bazli elyaflar igin gegerli 2. Seviye;

Sadece Kadmiyum ve Kursun igin gecerli 1. Seviye; M
Kristal, Kursun bakimindan muaftir.

Sadece PVC malzemeler igin gegerli 1. Seviye; Aksi N
durumunda 2. Seviye gecerlidir.

Sadece Stiren/Butadiyen Kauguklar (SBR'ler) icin
gegerli 2. Seviye P

Sadece PFAS kullanimindan veya kontaminas-

yonundan suphe edildiginde gecerli 1. Seviye

Kauguk veya siyah Polimerik malzemeler s6z konusu
oldugunda gegerli 1. Seviye; aksi durumda 2. Seviye
gegerlidir.

Sadece PU ve PVC bazli malzemeler icin gegerli 1.

Seviye

Bitmis Urline sabitlenmis yapistiricilar igin gecerli 1. Seviye

1

[$)]



AFIRM Kisitlanmig Maddeler Listesi

Sinir Degerler | Potansiyel Kullanim Alanlar ve Ek Uygun Test Yontemi Raporlama
Bitmis Urinlerdeki | Bilgiler Numune Hazirlama ve Siniri

Bilesen Oletimu Test sonuglarinin

Malzemeleri raporlanmasi
gerektigi sinir
degerler

Asetofenon ve 2-Fenil-2-Propanol ve iligkili

Maddeler
GC/MS yontemi
98-86-2 Asetofenon Dikiimil Peroksit (DCP) de dahil olmak kullanilarak aseton veya
Uzere belirli capraz baglayici maddeler metanol iginde
617-94-7 2-Fenil-2-Propanol kuIIanlI_dlglnda EVA kéglill_(.te yer alan eks?raksiyon, 60° C'de 30
potansiyel parcalanma urdnleri. dakika selenleme
s (sonication) -
Her biri icin 50 ppm Asetofenon ve hidrazinin tepkimeye GCIMS veya LCIMS yéntemi Her birii¢in 25 ppm
girmesiyle olusur; hidrazin, azodikarbonamid
(ADCA) iginde %0,1'e kadar bulunan bir yan kullanilarak aseton veya
729-43-1 Asetofenon Azin ’ metanol icinde ekstraksiyon,

arandur. ADCA'nin sisirme maddesi ve
DCP'nin gapraz baglayici olarak kullanildigi
kopiiklerde bulunabilir.

oda sicakliginda 30 dakika
selenleme

Asidik ve Alkalin Maddeler

pH degeri, pH 0 ile pH 14 arasinda degisen
ve bir Uriindeki asidik veya alkali
maddelerin igerigini dolayli olarak gésteren
karakteristik bir sayidir.

7'den dustk pH degerleri asidik maddelerin
kaynaklarini, 7'den blyik degerler ise alkali
maddelerin kaynaklarini gosterir.Ciltte
Tekstiller: 4,0 — 7,5 | tahrisi veya kimyasal madde yaniklarini
onlemek igin urtinlerin pH degeri, yaklagik
Deri: 5,5 olan insan cildi pH araliginda olmalidir. Tekstiller ve sentetik

Kromla AFIRM, dlnyadaki diizenlemelere uymak kaplamali kumaslar: EN ISO | i
Tabaklanmis: ve derinin tabaklanmasi ve iglenmesi 3071:2020
32-55 sirasinda Krom VI'nin olusma olasiligini en
aza indirmek igin belirtilen sinirlari énerir. Deri: EN ISO 4045:2018

Yok pH degeri

Diger:
35-75 Kromla tabaklanmis derilerde, yeniden
tabaklama isleminin son fiksaj banyosunda
pH degeri, Krom VI'nin olusumuna karsi
koruma saglamak igin her zaman 4,0'Iin
altinda olmalidir.

Onemli not: Misir, Fas ve Korfez Arap
Ulkeleri Isbirligi Konseyi (GCC - Gulf
Cooperation Council) derilerde pH
degerinin en az 3,5 olmasini sart
kosmaktadir.
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AFIRM Kisitlanmig Maddeler Listesi

Sinir Degerler
Bitmis Uriinlerdeki

Potansiyel Kullanim Alanlari ve
Ek Bilgiler

Uygun Test Yontemi Raporlama
Numune Hazirlama ve Olgiimii Sinin

Bilesen
Malzemeleri

Test sonuglarinin
raporlanmasi
gerektigi sinir
degerler

Alkilfenoller (AP'ler) == ve __
Alkilfenol Etoksilatlar (APEO'lar) -
tiim izomerler dahil

Muhtelif Nonilfenol (NP), karigik izomerler

Mubhtelif Oktilfenol (OP), karigik izomerler

Muhtelif Nonilfenol etoksilatlar (NPEQ'lar)

Muhtelif Oktilfenol etoksilatlar (OPEOQO'lar)

Toplam AP:
10 ppm

Toplam AP +
APEO:

100 ppm

APEQ'lar, deterjan, temizleme
maddesi, egirme yagi, islatici ve
yumusatici madde, boyar maddelere
ve baskilara yonelik emilsiyonlastirici /
dispers madde, emprenye maddesi,
ipek Uretiminde zamk giderici madde,
boyar madde ve pigment preparatlari
ve polyester dolgu ve kus tlylu dolgu
malzemesi olarak kullanilabilir veya bu
madde ve malzemelerin iginde
bulunabilir.

AP'ler, polimerleri korumak veya
dengelemek igin kullanilan APEQ'larin
ve antioksidanlarin tretiminde ara
maddeler olarak kullanilir. APEO'larin
AP'lere donlsecek sekilde biyolojik
olarak bozunmasi, gevrede bulunan
AP'lerin ana kaynagidir.

APEOQ'larin ve APEO'lari igeren
formilasyonlarin tedarik zinciri ve
Uretim proseslerinin tamaminda
kullaniimasi yasaktir. APEO'larin yine
de artik veya eser konsantrasyonlarinin
100 ppm'i asan seviyelerde mevcut
olabilecegini ve tedarik zincirinin
bunlari agamali olarak tamamen
kullanimdan kaldirmasi i¢in daha fazla
zamana ihtiyag oldugunu kabul
ediyoruz.

Geri donustirdlmus Uriinler: Basta geri
donusturilmus yin giysiler olmak
Uzere geri donUsturiimus tekstil
Urunlerindeki NPEO siniryla ilgili olasi
muafiyetler hakkinda bilgi edinmek igin
marka musterinizle iletisime gegin.

Tekstil Malzemeleri ve Deri:
EN ISO 21084:2019

Polimerler ve tim diger
malzemeler:

1 g numune/20 ml THF, EN
1SO 21084:2019 standardina
uygun olarak 70°C’de 60
dakika selenleme

Gidik tiyl (yalnizca Gin
pazari igin gegerlidir):
GB/T 14272-2021’e uyum
saglamak igin GB/T 23322-
2018

NP + OP
Toplami: 3 ppm

Deri digindaki tim malzemeler:

EN ISO 18254-1:2016, LC/MS
veya LC/MS/MS yontemi ile
APEO tayini

Deri:

EN ISO 18254-1:2016"yi
esas alan tayin yontemiyle
EN ISO 18218-1:2023
kullanilarak numunelerin
hazirlanmasi ve analiz
edilmesi

Gidik tiyl (yalnizca Gin
pazari igin gecerlidir):
GB/T 14272-2021’e uyum
saglamak igin GB/T 23322-
2018

NPEO + OPEO
Toplami:

20 ppm
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AFIRM Kisitlanmig Maddeler Listesi

Sinir Degerler | Potansiyel Kullanim Alanlar ve Uygun Test Yontemi Raporlama
Bitmis Uriinlerdeki Ek Bilgiler Numune Hazirlama ve Olgiimii Sinin
ﬂﬁ;ee%ebri Test sonuglarinin
raporlanmasi
gerektigi sinir
degerler
Azo aminler ve Arlamin Tuzlari =&
92-67-1 4-Aminobifenil
92-87-5 Benzidin
95-69-2 4-Kloro-o-toluidin
91-59-8 2-Naftilamin
97-56-3 o-Aminoazotoluen
99-55-8 2-Amino-4-nitrotoluen
106-47-8 p-Kloranilin
615-05-4 2,4-Diaminoanisol
101-77-9 4,4’-Diaminodifenilmetan
91-94-1 3,3-Diklorobenzidin Deri disindaki tim malzemeler:
119-90-4 3,3’-Dimetoksibenzidin Azo boyar maddeler ve pigmentler’ EN ISO 14362-1:2017
119-93-7 3.3"_Dimetilbenzidin aromatik bilesiklere bagli bir veya )
! birden fazla azo grubu (-N=N-) iceren Deri:
838-88-0 3,3’-dimetil-4,4’-diaminodifenilmetan renklendiricilerdir. EN ISO 17234-1:2020
120-71-8 p-Kresidin Binlerce azo boyar madde mevcuttur
. - - - Her biri igin 20 ppm| ancak yalnizca listelenen . Her biri igin 5 ppm
101-14-4 4,4-Metilen-bis(2-kloranilin) parcalanabilir aminleri olugturacak p-Aminoazobenzen:
101-80-4 4,4'-Oksidianilin sekilde bozunanlar kisitlanmigtir. Deri digindaki tiim malzemeler:
S e EN ISO 14362-3:2017
139-65-1 4,4"-Tiyodianilin Bu aminleri agida gikaran azo boyar
95-53-4 o-Toluidin maddeler, dizenlemelere tabi olup Deri:
artik tekstil malzemelerinin
i EN ISO 17234-2:2011
95-80-7 2,4-Toluendiamin boyanmasinda kullanilmamalidir.
137-17-7 2,4,5-Trimetilanilin
95-68-1 2,4 Ksilidin
87-62-7 2,6 Ksilidin
90-04-0 2-Metoksianilin (= o-Anisidin)
60-09-3 p-Aminoazobenzen
3165-93-3 4-Kloro-o-toluidinyum klorur
553-00-4 2-Naftil amonyum asetat
39156-41-7 4-Metoksi-m-fenilen diamonyum suilfat
21436-97-5 2,4,5-Trimetilanilin hidroklortr
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AFIRM Kisitlanmig Maddeler Listesi

Bisfenoller E

Sinir Degerler
Bitmis Uriinlerdeki
Bilesen
Malzemeleri

Potansiyel Kullanim Alanlari ve
Ek Bilgiler

Uygun Test Yontemi

Numune Hazirlama ve
Olgumu

Raporlama

Siniri

Test sonuglarinin
raporlanmasi
gerektigi sinir
degerler

80-05-7

Bisfenol-A (BPA)

Agza temas
edecek sekilde
tasarlanmig
ardnler: 1 ppm

Tekstil ve Deri: 10
ppm

Polikarbonat
malzemeler: 100

ppm

Diger malzemeler:
200 ppm

80-09-1

Bisfenol S (BPS)

77-40-7

Bisfenol B (BPB)

620-92-8

Bisfenol F (BPF)

Tekstil ve diger
malzemeler: Her
biri igin 200 ppm

Deri: Her biri igin
500 ppm

Sinir degerler,
tedarik
zincirindeki en iyi
mevcut teknoloji
ve uygulanabilir-
lige bagl olarak
AFIRM RSL'nin
ileride yapilacak
revizyonlarinda
daha da
dusurilecektir.

BPA, epoksi regine, polikarbonat plastik, alev
geciktirici ve PVC Uretiminde kullanilabilir.

BPS ise termal fis kagidinda oldugu gibi bazi
belirli kullanim amaglariyla BPA'nin yerine
kullanilabilir.

BPS ve BPF, naylonu boyamak igin
kullanilan polyamid boya katki maddelerinde
ve sulfon ve fenol bazl sentetik deri
tabaklama maddelerinde bulunabilir. Naylon
Uzerinde kullanilan metal kompleks boyar
maddeler BPS igerebilir.

BPA ve BPS, atik yidinlarina karigan
bisfenollerle yapilan polikarbonat plastik ve
termal fig kagidi nedeniyle geri
doénusturtlmus polimerik ve kagit
malzemelerde bulunabilir.

BPA, BPS ve BPB, REACH SVHC listesinde
yer alir. Avrupa Birligi'nde ¢ikacak revize
edilmis kisitlama 6nerisiyle birlikte tim
bisfenol sinifina yénelik ek kisitlamalar
beklenmektedir.

Onemli Not: AFIRM’{in kisitlanmis madde
sinirlarina uyulmasi, kamu sektoriindeki veya
Ozel sektordeki uygulayicilarin Grlnlerin 65
Sayil Yasa Teklifindeki uyari niteliginde
yukumlulUkleri ihlal ettigini iddia etmesine
engel degildir.

AFIRM, ilgili malzemelerin Test Matrisine
gore bisfenoller agisindan test edilmesini ve
artik konsantrasyonlarin en aza indirilmesi
veya mumkun oldugunda bisfenollerin uygun
alternatiflerle degistirilmesi icin tedarikgilerle
calisma yapilmasini 6nerir. Naylon elyaf
yikanarak serbest BPS ortadan kaldirilabilir
ancak yeterli atik su aritma sistemi
bulundurulmalidir.

Tekstil:

Coktlirme islemi igin
ekstrakti baska bir kaba
alarak uzerine metanol
veya asetonitril ekleyin.
Boylece ekstraksiyon
islemi, tutarli bir sekilde
devam edecektir.

Ekstraksiyon:

1 g numune/20 ml THF,
60°C’de 60 dakika
selenleme, sonrasinda
LC/MS yontemiyle analiz
yapilmadan 6nce
¢Okturmek igin metanol
veya asetonitril ekleme

Deri:
EN ISO 11936:2023

Diger Malzemeler:
Ekstraksiyon:

1 g numune/20 ml THF,
60°C’de 60 dakika
selenleme, sonrasinda
LC/MS yontemiyle analiz
yapilmadan 6nce
¢oktlrmek icin metanol
veya asetonitril ekleme

Deri:
Her biri igin 10
ppm

Diger tim
malzemeler:
Her numune igin
0,1 ppm

Kompozit
numuneler igin 1
ppm
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AFIRM Kisitlanmig Maddeler Listesi

Sinir Degerler | Potansiyel Kullanim Alanlari ve Uygun Test Yontemi Raporlama
Bitmis Uriinlerdeki Ek Bilgiler Numune Hazirlama ve Olgiimii Siniri
Bilesen
Malzemeleri

Test sonuglarinin
raporlanmasi
gerektigi sinir
degerler

Bromlu ve Organik Fosforlu Maddeler E
Onceki adiyla Alev Geciktiriciler

84852-53-9 Dekabromodifenil etan (DBDPE)

32534-81-9 Pentabromodifenil eter (PentaBDE) Cok az sayida istisnayla birlikte, tim
organik halojenli alev geciktiriciler sinifi
32536-52-0 Oktabromodifenil eter (OctaBDE) da dahil olmak uzere alev geciktirici
maddeler, artik Uretim sirasinda
1163-19-5 Dekabromodifenil eter (DecaBDE) malzemelere uygulanmamalidir.
Muhtelif Diger tiim Polibrominli difenil etherler (PBDE!ler) Giyim ve ayakkabi sektSriinde Tim malzemeler:
gecmiste kullanilan alev geciktirici EN ISO 17881-1:2016
. maddelerin drnekleri burada
79-94-7 Tetrabromobisfenol A (TBBP A) listelenmistir. Eksiksiz bir liste olmasi
amaclanmamistir. Bu sektor icin
59536-65-1 Polibromobifenil (PBB) gecerli olmayan diger alev
geciktiriciler, Avrupa Birligi'nde Kalici
3194-55-6 Hekzabromosiklododekan (HBCDD) Her biri igin 10 ppm | Organik Kirleticiler (POPs — Persistent Her biri igin 5 ppm

Organic Pollutants) Yénetmeligi
kapsaminda uygulanan Stockholm
Sozlesmesi ve Aarhus Protokoli ile
dunya gapinda diizenlenmelere tabidir.

3296-90-0 2,2-bis(bromometil)-1,3-propandiol (BBMP)

13674-87-8 Tris(1,3-dikloro-izopropil) fosfat (TDCPP)

25155-23-1 Triksilenil fosfat (TXP) ggzbz zgr;c;udggjlzzra)n ;:rf‘slljzrllljl::;rr e

kirleticiler hesaba katilacak sekilde 10
ppm'lik sinir deger belirlenmistir. Alev .
geciktiriciler, yumusaticilar veya Tum malzemeler:

545-55-1 Tris(1-aziridinil)fosfin oksit) (TEPA) plastiklestiriciler gibi baska hicbir EN ISO 17881-2:2016
amagla kullaniimamalidir.

126-72-7 Tris(2,3,-dibromopropil) fosfat (TRIS)

115-96-8 Tris(2-kloroetil)fosfat (TCEP)

5412-25-9 Bis(2,3-dibromopropil) fosfat (BDBPP)

Alev geciktirici, PU malzemeler de
antioksidan veya ortoftalatlara alternatif Tim malzemeler:
115-86-6 Trifenil Fosfat (TPP) 500 ppm bir plastiklestirici olarak kullanilabilir. EN ISO 17881-2:2016 50 ppm
Artik REACH SVHC listesine dahil
edilmistir.
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AFIRM Kisitlanmig Maddeler Listesi

Sinir Degerler | Potansiyel Kullanim Alanlari ve Uygun Test Yontemi Raporlama
Bitmis Uriinlerdeki Ek Bilgiler Numune Hazirlama ve Olgiimii Sinin
Bilesen
Malzemeleri Test sonuglarinin
raporlanmasi
gerektigi sinir
degerler
Klorlu Parafinler
o ) , Deri:
85535-84-8 Kisa Zincirli Klorlu Parafinler (SCCP'ler) (C10-C13) 1000 ppm Yumusaticilar, alev geciktiriciler veya deri| 1SO 18219-1:2021 (SCCP) 100 ppm
Uretiminde yaglama maddeleri olarak ve ISO 18219-2:2021 (MCCP)
ayrica polimer Uretiminde plastiklestirici Tekstil mal leri ve tim di
ili ekstil malzemeleri ve tim diger
85535-85-9 Orta Zincirli Klorlu Parafinler (MCCP'ler) (C14-C17) 1000 ppm olarak da kullanilabilir. ool 190 22818:2021 100 ppm
(SCCP + MCCP)
Klorofenoller E
15950-66-0 2,3,4-Triklorofenol (TriCP) Klorofenoller, koruyucu madde veya
pestisit olarak kullanilan poliklorlu
933-78-8 2,3,5-Triklorofenol (TriCP) bilegiklerdir.
Pentaklorofenol (PCB), Tetraklorofenol
933-75-5 2,3,6-Triklorofenol (TriCP) (TeCP) ve Triklorofenol (TriCP),
pamuk yetistirirken ve kumas
) . depolarken/tasirken bazen kuifi
95-95-4 2,4,5-Triklorofenol (TriCP) anlemek ve bocekleri dldirmek igin
kullanilir.
88-06-2 2,4,6-Triklorofenol (TriCP) PCP, TeCP ve TriCP, baski patlarinda
Her biri igin 0,5 ppm  ve diger kimyasal karigimlarda kutu igi Tim malzemeler: Her biri igin 0,5
609-19-8 3,4,5-Triklorofenol (TriCP) koruyucu olarak da kullanilabilir. EN 17134-2:2023 ppm
Onemli Not: Ayrica Misir ve Fas, MCP
4901-51-3 2,3,4,5-Tetraklorofenol (TeCP) ve DCP’yi bu sinirdaki veya bu sinirin
Uzerindeki seviyelerle kisitlamaktadir.
Bu Ulkelerde, bebek Urtinlerindeki
58-90-2 2,3,4,6-Tetraklorofenol (TeCP) TeCP, TriCP ve PCP de 0,5 ppm
raporlama sinirinin altinda kalan ve
935-95-5 2,3,5,6-Tetraklorofenol (TeCP) uluslararasi laboratuvar aglarinda
gulvenilir bir sekilde test edilemeyen
87-86-5 Pentaklorofenol (PCP), tuzlari ve esterleri seviyelerle sinirtandinimistr.
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AFIRM Kisitlanmig Maddeler Listesi

Klorlu Benzenler ve Toluenler E

Sinir Degerler
Bitmis Uriinlerdeki
Bilesen
Malzemeleri

Potansiyel Kullanim Alanlari ve
Ek Bilgiler

Uygun Test Yontemi Raporlama
Numune Hazirlama ve Olgiimii Sinin

Test sonuglarinin
raporlanmasi
gerektigi sinir
degerler

95-49-8 2-Klorotoluen

108-41-8 3-Klorotoluen

106-43-4 4-Klorotoluen
32768-54-0 2,3-Diklorotoluen
95-73-8 2,4-Diklorotoluen
19398-61-9 2,5-Diklorotoluen
118-69-4 2,6-Diklorotoluen
95-75-0 3,4-Diklorotoluen
2077-46-5 2,3,6-Triklorotoluen
6639-30-1 2,4,5-Triklorotoluen
76057-12-0 2,3,4,5-Tetraklorotoluen
875-40-1 2,3,4,6-Tetraklorotoluen
1006-31-1 2,3,5,6-Tetraklorotoluen
877-11-2 Pentaklorotoluen Toplam: 1 ppm
541-73-1 1,3-Diklorobenzen
106-46-7 1,4-Diklorobenzen
87-61-6 1,2,3-Triklorobenzen
120-82-1 1,2,4-Triklorobenzen
108-70-3 1,3,5-Triklorobenzen
634-66-2 1,2,3,4-Tetraklorobenzen
634-90-2 1,2,3,5-Tetraklorobenzen
95-94-3 1,2,4,5-Tetraklorobenzen
608-93-5 Pentaklorobenzen
118-74-1 Hekzaklorobenzen
5216-25-1 p-Klorobenzotriklorir
98-07-7 Benzotriklorir

100-44-7 Benzil Klortr

95-50-1 1,2-Diklorobenzen 10 ppm

Klorobenzenler ve Klorotoluenler
(Klorlu Aromatik Hidrokarbonlar),
polyester veya yun/polyester
elyaflarinin boyanmasinda tasiyicilar
olarak kullanilabilir. Solventler olarak
da kullanilabilirler.

Giive Onleyici maddelerden ve
polyester kargo posetlerinden
kaynaklanan gapraz kontaminasyon,
hatalara neden olabilir.

Onemli not: Kérfez Arap Ulkeleri
Isbirligi Konseyi (GCC), tekstillerde 1,2-
Diklorobenzen ile ilgili 1 ppm sinirini
devam ettirmektedir.

Tim malzemeler: EN 17137:2024 | Her biri igin 0,2
ppm

1 ppm
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AFIRM Kisitlanmig Maddeler Listesi

Sinir Degerler
Bitmis Uriinlerdeki
Bilesen
Malzemeleri

Potansiyel Kullanim Alanlari ve
Ek Bilgiler

Uygun Test Yontemi

Numune Hazirlama ve Olgiimii

Raporlama

Siniri

Test sonuglarinin
raporlanmasi
gerektigi sinir

degerler

Her biri igin 1000
ppm

Silikon pedlerde ve silikon yumusaticilar
ve baskilarda kullanilan malzemeler gibi
silikon igeren formilasyonlarda kirletici
olarak bulunabilir. Bunlar SVHC olup 06
Haziran 2026 tarihinden itibaren AB'de
tekstil, deri ve kirkiin kuru temizliginde
kullanilan solventlerde kullanimlari
yapilacak tadillerle kisitlanacaktir.

Tum malzemeler:

40°C'de 30 dakika boyunca tert-
Batil metil eter (TBME) veya
aseton ile ultrasonik ekstraksiyon,
ardindan GC/MS uygulanir.

Her biri igin 50
ppm

Siklosiloksanlar
556-67-2 Oktametilsiklotetrasiloksan (D4)
541-02-6 Dekametilsiklopentasiloksan (D5)
540-97-6 Dodekametilsikloheksasiloksan (D6)
Dimetil Fumarat E
624-49-7 Dimetil fumarat (DMFu)

0,1 ppm

DMFu, 6zellikle nakliye sirasinda kufiin
olusmasini 6nlemek igin ambalaj
icindeki posetlerde kullanilabilen kif
Onleyici bir maddedir.

Tdm malzemeler:
1SO 16186:2021

0,05 ppm
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AFIRM Kisitlanmig Maddeler Listesi

Sinir Degerler Uygun Test Yontemi Raporlama

Potansiyel Kullanim Alanlari ve

Bitmis Uriinlerdeki T Numune Hazirlama ve Olgiimii
Bilesen Malzemeleri Ek Bllgller Sinir
Test sonuglarinin
raporlanmasi
gerektigi sinir
degerler
Boyar Maddeler (Yasakli E ve DispersE )

2475-45-8 C.l. Dispers Mavi 1

2475-46-9 C.l. Dispers Mavi 3

3179-90-6 C.l. Dispers Mavi 7

3860-63-7 C.l. Dispers Mavi 26

56524-77-7 C.l. Dispers Mavi 35A

56524-76-6 C.. Dispers Mavi 358 Dispers boyar maddeler, sentetik veya

12222-97-8 C.l. Dispers Mavi 102 uretilmis elyaflarin elyaf sistemine

- - niifuz eden ve kimyasal baglar
12223-01-7 | C.I. Dispers Mavi 106 olusturmadan fiziksel kuvvetlerle
61951-51-7 C.I. Di Mavi 124 yerinde tutulan suda ¢éztinebilir yapida
'Spers Vavi bir boyar madde sinifidir. Dispers

23355-64-8 C.l. Dispers Kahverengi 1 Her biri igin 30 ppm| boyar maddeler, (polyester, asetat, TUm malzemeler: Her biri igin 15

2581-69-3 C.1. Dispers Turuncu 1 Eﬁlllyganrlrllllg gibi) sentetik elyaflarda DIN 54231:2022 ppm

730-40-5 C.l. Dispers Turuncu 3

82-28-0 C.l. Dispers Turuncu 11 Kisitlanmig dispers boyar maddelerin

alerjik reaksiyonlara neden oldugundan
12223-33-5 suphelenilmekte olup tekstillerin
13301-61-6 | C.I. Dispers Turuncu 37/76/59 boyanmasinda kullaniimalar
yasaklanmistir.

51811-42-8

85136-74-9 C.l. Dispers Turuncu 149

2872-52-8 C.l. Dispers Kirmizi 1

2872-48-2 C.l. Dispers Kirmizi 11

3179-89-3 C.l. Dispers Kirmizi 17

61968-47-6 C.l. Dispers Kirmizi 151

119-15-3 C.l. Dispers Sari 1

2832-40-8 C.l. Dispers Sari1 3

6300-37-4 C.l. Dispers Sari 7

6373-73-5 C.l. Dispers Sari 9
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AFIRM Kisitlanmig Maddeler Listesi

Sinir Degerler | Potansiyel Kullanim Alanlar ve Uygun Test Yontemi Raporlama
Bitmis Uriinlerdeki Ek Bilgiler Numune Hazirlama ve Olgiimii Sinin
I\B/;:-‘;I;er:}eleri Test sonuglarinin
raporlanmasi
gerektigi sinir
degerler
Boyar Maddeler, devami
6250-23-3 C.l. Dispers Sari 23
12236-29-2 C.l. Dispers Sari 39
54824-37-2
.I. Di 4
6858-49-7 C ispers Sari 49
54077-16-6 C.l. Dispers Sari 56
3761-53-3 C.l. Asit Kirmizi 26
1694-09-3 C.I. Asit Menekse 49
569-61-9 C.l. Bazik Kirmiz1 9
569-64-2 ) )
Dispers boyar maddeler, sentetik veya
2437-29-8 C.l. Bazik Yesil 4 Uretilmis elyaflarin elyaf sistemine
nufuz eden ve kimyasal baglar
10309-95-2 olusturmadan fiziksel kuvvetlerle
548-62-9 C.l. Bazik Menekse 3 yerinde tutulan suda ¢ozlinebilir yapida
- bir boyar madde sinifidir. Dispers
632-99-5 C.I. Bazik Menekse 14 Her biri igin 30 ppm |  boyar maddeler, (polyester, asetat, Tum malzemeler: Her biri igin 15
2580-56-5 C.l. Bazik Mavi 26 Eolllyarrllid gibi) sentetik elyaflarda DIN 54231:2022 ppm
ullanihr.
1937-37-7 C.l. Direkt Siyah 38
2602-46-2 C.l. Direkt Mavi 6 Kisitlanmis dispers boyar maddelerin
573-58-0 C.1. Direkt Kirmizi 28 alerjik reaksiyonlara neden
oldugundan suphelenilmekte olup
16071-86-6 C.l. Direkt Kahverengi 95 tekstillerin boyanmasinda
60-11-7 4-Dimetilaminoazobenzen (Solvent Sari 2) kullaniimalart yasaklanmistir
6786-83-0 C.l. Solvent Mavi 4
561-41-1 4,4'-bis(dimetilamino)-4"-(metilamino)tritil alkol
Boyar Maddeler, Lacivert E
118685-33-9 Bilesen 1: C39H23CICrN7012S.2Na Lacivert renklendiriciler, dizenlemelere
o tabi olup tekstillerin boyanmasinda . -
Her biri igin 30 ppm |k l1aniimalart yasaklanmistir. Tdm malzemeler: Her biri igin 15
Atanmamis Bilesen 2: C46H30CrN10020S2.3Na indeks 611-070-00-2 DIN 54231:2022 ppm
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AFIRM Kisitlanmig Maddeler Listesi

Florlu Sera Gazlari E

Sinir Degerler

Bitmis Uriinlerdeki
Bilesen Malzemeleri

Potansiyel Kullanim Alanlari ve
Ek Bilgiler

Uygun Test Yontemi

Numune Hazirlama ve Olgiimii

Raporlama

Sinir

Test sonuglarinin
raporlanmasi
gerektigi sinir
degerler

Kullaniimasi yasaktir.

Numune hazirlama:

Temizleme ve yakalama
(Purge & trap) —1sil

Bebekler: 16 ppm

Tedarikgilerin bu malzemelerle ilgili
markalara 6zgu gerekliliklere bakmasi
onerilmektedir.

Onemli not: 54 Sayil Birlesik Arap
Emirlikleri Bakanlar Kurulu Karart,
cocuk tekstil Griinlerinde Formaldehiti
20 ppm ile sinirlandirmaktadir.

18 Sayili Endonezya Bakanlik
Yonetmeligi, havlular, yatak tekstil
malzemeleri ve mendillerde ekstrakte
edilebilir Kursun degerini “tespit
edilmedi” diizeyi (16 ppm) ile
sinirlandirmaktadir.

EN ISO 17226-1:2021 veya

EN ISO 17226-2:2019.
interferans/siiphe durumunda EN
1ISO 17226-1:2021 standardina
gore islem yapin.

EN ISO 17226-1:2021 tek
basina da kullanilabilir.

Muhtelif Tam liste igin 2024/573 Sayili (AB) Yonetmeligine bakin. | Her biri igin 0,1 ppm  KGpUk sigirici maddeler, solventler, 3 Her biri iin 0,1
yangin geciktiriciler ve aerosol iticiler desorpsiyon veya SPME ppm
olarak kullanilabilir. .
Olgiim:
GC/MS
Formaldehit E
Tekstil Griinlerinde burugsmaz ve
¢ekmez bir madde olarak kullanilir.
Ayni zamanda, polimer reginelerinde
de siklikla kullanihr.
Giysi ve ayakkabilarda ¢ok nadir olsa
da (yonga levha ve kontrplak gibi)
kompozit ahsap malzemeler, Deri digindaki tim malzemeler:
Kaliforniya ve ABD'deki formaldehit JISL 1041-2011 A (1 12
emisyon gerekliliklerine (40 Sayili Sayili Japon Yasas!) veya EN
Yetiskinler ve F?qgral Dlzenlemeler Yasasi (CFR), 1SO 14184-1:2011
) Bolim 770) uygun olmalidir.
50-00-0 Formaldehit gocuklar: 75 ppm Deri: 16 ppm
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AFIRM Kisitlanmig Maddeler Listesi

Sinir Degerler
Bitmis Uriinlerdeki
Bilesen Malzemeleri

Potansiyel Kullanim Alanlari ve
Ek Bilgiler

Uygun Test Yontemi

Numune Hazirlama ve Olgiimii

Raporlama

Sinin

Test sonuglarinin
raporlanmasi
gerektigi sinir
degerler

Agir Metaller (Taki Digindakiler) - Gney Kore Kalite Onay Belgesi (KC
Ekstrakte Edilebilir ve Toplam M S gREmUeel) perdinele 1 el
. . metallere iliskin 6zel gereklilikler igin
Icerik Ek A'ya bakin.
o ) Deri disindaki tim malzemeler:
Polyester, alev geciktiriciler, fiksaj EN 16711-2:2015
. Ekstrakte edilebilir: | maddeleri, pigmentler ve alagimlarin “ Ekstrakte edilebilir:
7440-36-0 Antimon (Sb) N .
30 ppm polimerizasyonunda yer alir veya Deri: 3 ppm
katalizor olarak kullanilir. EN ISO 17072-1:2019
Ekstrakte edilebilir:
Deri digindaki tim malzemeler:
EN 16711-2:2015
Ekstrakte edilebilir: |  Arsenik ve bilesikleri, pamuk, sentetik Deri: Ekstrakte edilebilir:
0,2 ppm lifler, boyalar, mirekkepler, trimler ve EN ISO 17072-1:2019 0,1 ppm
7440-38-2 Arsenik (As) plastikler igin koruyucularda,
Toplam: pestisitlerde ve yaprak dokiiciilerde Toplam: Toplam:
100 ppm kullanilabilir. Deri digindaki tim malzemeler: 10 ppm
EN 16711-1:2015
Deri:
EN ISO 17072-2:2022
Baryum ve bilesikleri, mirekkepler, Deri disindaki tim malzemeler:
Ekstrakte edilebilir: plastikler, ylizey kaplamalari igin EN 16711-2:2015 o
7440-39-3 Baryum (Ba) ' reptir pigmentlerde ve ayrica boyama, Deri: I1E|(;Strakr;e edilebilir:
1000 ppm mordan, plastik dolgu maddesi, tekstil erl: PP
apresi ve deri tabaklamada EN ISO 17072-1:2019
kullanilabilir.
Ekstrakte edilebilir:
Deri digindaki tim malzemeler: Ekstrakte edilebil
I . strakte edilebilir:
Ekstrakte edilebilir: |  Kadmiyum bilesikleri, (6zellikle kirmizi, EN 16711-2:2015 0,05 ppm
0,1 ppm turuncu, sari ve yesil renklerinde olmak " 4. ’
7440-43-9 Kadmiyum (Cd) Uzere) pigmentler olarak, PVC'lerde Deri: E'\.l SO 17072-1:2019 Toplam:
Toplam: dengeleyici olarak ve giibrelerde, Toplam:
40 ppm biyositlerde ve boyalarda kullanilabilir. Deri digindaki tim malzemeler: 5ppm
EN 16711-1:2015
Deri: EN ISO 17072-2:2022
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AFIRM Kisitlanmig Maddeler Listesi

Sinir Degerler
Bitmig Uriinlerdeki
Bilesen Malzemeleri

Potansiyel Kullanim Alanlari ve
Ek Bilgiler

Uygun Test Yontemi

Numune Hazirlama ve Olgiimii

Raporlama

Sinin

Test sonuglarinin
raporlanmasi
gerektigi sinir
degerler

. ) Gliney Kore Kalite Onay Belgesi (KC
Agir Metaller (Taki Digindakiler), Mark) kapsamindaki ¢oziinebilir agir
devami metallere iligkin 6zel gereklilikler igin Ek
A'ya bakin.
Krom bilesikleri, boya katki maddeleri,
boya fiksaj maddeleri, renk hasligi son
islemleri, yun, ipek ve polyamide (6zel-
Ekstrakte edilebilir:| likle koyu tonlar) yonelik boyar maddeler
Tekstiller: ve deri tabaklama seklinde kullanilabilir. Tekstiller: EN 16711-2:2015 . .
7440-47-3 Krom (Cr) Bebekler: 1 ppm Onemli Not: Misir ve Fas, e!fs_t_rakte gl;strark;e edilebilir:
Yetiskinler ve edilebilir Kromu deri bebek driinlerinde 2 | Deri: EN 1SO 17072-1:2019 2 PP
cocuklar: 2 ppm ppm, diger yas grubundakilere yonelik
deri Urtnlerde ise 200 ppm ile
sinirlandirmaktadir.
Tekstiller:
Cr'nin tespit edilmesi durumunda EN ISO
17075-1:2017 ile birlikte EN 16711-
Tipik olarak deri tabaklamayla 2:2015
iligkilendirilse de Krom VI, yiini boyamak Deri: o
Ekstrakie edlebil;  Uzere ‘son kzamlrilrpa" isleminde de Ekstraktin interferansa neden oldugu Ekstrakte edilebilir:
. ullanilabilir (Rashgr artirmak igin krom durumlarda dogrulamak igin EN ISO Deri: 3 ppm
18540-28:9 | rom vi o Deri: 3 ppm tuzlan asitle boyanmis yiine uygulanir). 17075-1:2017 v6 EN 180 17075-2:2017. Teksﬁns,? 0.5 ppm
Tekstiller: 1 ppm . , , , , Alternatif olarak EN 1SO 17075-2:2017 o
Onemli Not: Suudi Arabistan ve Misirda tek basina da kullanilabilir.
tekstillerde “Tespit Edilmedi” dizeyinde Yaslandirma testi: ISO 10195:2018 A2
(<0,5 ppm) sinir bulunmaktadir. Yéntemi, markanin takdirine bagh olarak
kullanilir (Hindistan Standart Biirosu
(BIS) ayakkabilarda yaslandirma iglemini
sart kogmaktadir).
Ekstrakte edilebilir: Kobalt ve bilesikleri, alagimlarda, Deri digindaki tim malzemeler:
7440-48-4 Kobalt (Co) Yetigkinler: 4 ppm pigmgntl?fde, bo.yall.' mgdfielerde ve EN 16711-2:2015 Ekstrakte edilebilir:
Cocuklar ve plastik du:q.melenn Uretiminde ) . 0,5 ppm
bebekler: 1 ppm kullanilabilir. Deri: EN ISO 17072-1:2019
Bakir ve bilesikleri, alagim ve
pigmentlerde ve ayrica antimikrobiyal Deri digindaki tiim malzemeler:
Ekstrakte edilebilir:/ Madde olarak tekstil malzemelerinde ’
bulunabilir. EN 16711-2:2015
Yetigkinler: 50 ppm Ekstrakte edilebilir:
7440-50-8 Bakir (Cu) s PP Bakir, Metal pargalarda kisitlama Deri: EN ISO 17072-1:2019 5 ppm
Cocuklar ve sinirindan muaftir.
bebekler: 25 ppm | 18 Sayili Endonezya Bakanlik
Yonetmeligi, havlular, yatak tekstil
malzemeleri ve mendillerde bakir
degerini 25 ppm ile sinirlandirmaktadir.
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AFIRM Kisitlanmig Maddeler Listesi

Sinir Degerler

Bitmis Uriinlerdeki
Bilesen Malzemeleri

Potansiyel Kullanim Alanlari ve = Uygun Test Yontemi
Ek Bilgiler

Numune Hazirlama ve Olgiimii

Raporlama

Sinir

Test sonuglarinin
raporlanmasi
gerektigi sinir
degerler

. ) Gliney Kore Kalite Onay Belgesi
Agir Metaller (Taki Disindakiler), devami (KC Mark) kapsamindaki
¢ozunebilir agir metallere iliskin
Ozel gereklilikler igin Ek A'ya bakin.
Ekstrakte edilebilir:
Alasimlar, plastikler, boyalar, Deri digindaki tim malzemeler:
Ekstrakte edilebilir: mirekkepler, pigmentler ve yizey EN 16711-2:2015
strakte edilebilir: kaplamalart ile iligkilendirilebilir. Deri: DIN EN ISO 17072-1:2019
Yetigkinler: 1 ppm Kristal veya “kursun cam”, toplam Ekstrakte edilebilir:
7439-92-1 Kursun (Pb) Cocuklar ve bebekler: | Kursun kisitiamalarindan muaftir. Toplam: ' 0,2 ppm
0,2 ppm 18 Sayill Endonezya Bakanlik Metal digindakiler: Toplam: 10 ppm
Toplam: 90 ppm YéTetmeIIigi_, havlulag_l)llatgk tekstil CPSC-CH-E1002-08.3
malzemelerl ve menailerde | Metal: CPSC-CH-E1001-08.3
ekstrakte edilebilir Kurgun degerini . .
0,2 ppm ile sinirlandirmaktadir. Boya ve yiizey kaplamalarindaki
kursun: CPSC-CH-E1003-09.1
Ekstrakte edilebilir:
Civa bilesikleri, pestisitierde ve Deri disindaki tim malzemeler:
ayrica kostik sodada (NaOH) EN 16711-2:2015
kirleticiler olarak mevcut : ilebilir:
S Deri: EN ISO 17072-1:201 Ekstrakte edilebilir:
Ekstrakte edilebilir: bulunabilir. Boyalarda erl SO 170 019 0,02 ppm
7439-97-6 Civa (Hg) 0,02 ppm kullanilabildigi gibi PVC'de Toplam: .
> - . o Toplam: 0,1 ppm
Toplam: 0,5 ppm faydalaniimak tizere PU ve vinil Deri disindaki tiim malzemeler:
klorir Uretiminde katalizor olarak EN 16711-1:2015
e L Deri: EN ISO 17072-2:2022
Ekstrakte edilebilir: Ekstrakte edilebilir:
1 ppm Deri digindaki tim malzemeler:
EN 16711-2:2015 _—
Salinim (metal Nikel ve bilesikleri, alagimlar Deri: EN ISO 17072-1:2019 Ekstrakte edilebilir:
pargalar): kaplamak ve alagimlarin korozyon 0,1 ppm
7440-02-0 Nikel (Ni) E Ciltle uzun siire temas:| direncini ve sertligini artirmak igin Salinim: Salinim:
0,5 pg/cm?/hafta kullanilabilir. Pigmentler ve EN 12472:2020 ve 0,5 ug/cm?hafta
ok o alagimlarda §gf3|zllklar olarak da EN 1811:2023
. c;z u/ ge:;::vf(ta eri: ortaya cikabilirler. Salinim (gézliik gergeveleri):
= bgiemrinatta EN 16128:2015
N Selenyum ve bilesikleri, boyalarda Deri digindaki tim malzemeler: I
7782-49-2 Selenyum (Se) E(l)(gtrakte edilebilir: ve miirekkeplerde bulunabilir. EN 16711-2:2015 E(l)(strakte edilebilir:
m H . ’ m
PP Onemli Not: Fas ve Misirda su Deri: EN 1SO 17072-1:2019 PP
anda 100 ppm siniri vardir.
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AFIRM Kisitlanmig Maddeler Listesi

Sinir Degerler | Potansiyel Kullanim Alanlarive  Uygun Test Yontemi Raporlama
Bitmis Uriinlerdeki Ek Bilgiler Numune Hazirlama ve Olgiimii Sinin
Bilesen Malzemeleri Test sonuglarinin
raporlanmasi
gerektigi sinir
degerler
Takilar ve giyilebilir Grlnler icin
- numunelerin hazirlanmasi:
Agir Metaller (Takilar) Cilde temas etmek lizere
tasarlanmayan mumlu bélgeler:
EN 1811:2023
Boyalar ve Antimon ve bilesikleri, boyalarda
7440-36.0 Antimon (Sb) Kaplamalar: Alev Geciktirici olarak ve ayrica ASTM F2923:2020'de atifta Ekstrakte edilebilir:
Ekstrakte edilebilir: pigmentlerde renklendirici olarak bulunulan sekliyle ASTM F963-17 5 ppm
60 ppm kullanilabilir.
Boyalar ve
Kaplamalar: i Hasikleri . ' I
7440-38-2 Arsenik (As) p Ar__senlk ve bilesikleri, boy_a_lar ve ASTM F2923.2_020 de atifta Ekstrakte edilebilir:
Ekstrakte edilebilir: murekkeplerde kullanilabilir. bulunulan sekliyle ASTM F963-17 5 ppm
25 ppm
Boyalar ve
Kaplamalar: Baryum ve bilesikleri, murekkeplere ASTM F2923:2020'de atifta Ekstrakte edilebilir:
7440-39-3 Baryum (Ba) Ekstrakte edilebilir | yonelik pigmentlerde kullanilabilir. bulunulan sekliyle ASTM F963-17 100 ppm
1000 ppm
Substratlar, Boyalar  Kadmiyum ve bilesikleri, (6zellikle
ve Kaplamalar: kirmizi, turuncu, sari ve yesil
42 . Toplam: renklerinde olmak lzere) ASTM F2923:2020'de atifta .
7440-43-9 | Kadmiyum (Cd) plar pigmentler olarak kullanilabilir. bulunulan sekliyle ASTM F963-17 | 10Plam: 5 ppm
Yetigkinler: 75 ppm | Ayrica sertligi artirmak adina
Cocuklar: 40 ppm alagimlarda kullanabilir veya
kirletici olarak mevcut bulunabilir.
Boyalar ve Krom ve bilesikleri, boyalarda
7440-47-3 Krom (Cr) Kaplamalar: pigmentler olarak kullanilabilir. ASTM F2923:2020'de atifta Ekstrakte edilebilir:
Ekstrakte edilebilir: | Paslanmaz celik gibi alasimlarin bir bulunulan sekliyle ASTM F963-17 5 ppm
60 ppm pargasi olarak da kullanilabilir.
Kursun ve bilesikleri, plastikler,
boyalar, mirekkepler, pigmentler
Substratlar, ve yiizey kaplamalari ile .
7439-92-1 Kursun (Pb) Boyalar ve iligkilendirilebilir. Ayrica metallerde ASTM F2923:2.020 de atifta Toplam: 10 ppm
Kaplamalar: kirletici olarak mevcut bulunabilir. bulunulan sekliyle ASTM F963-17
Toplam: 90 ppm Kristal veya “kursun cam”, toplam
Kursun kisitlamalarindan muaftir.
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AFIRM Kisitlanmig Maddeler Listesi

Sinir Degerler | Potansiyel Kullanim Alanlarive  Uygun Test Yontemi Raporlama
Bitmis Uriinlerdeki Ek Bilgiler Numune Hazirlama ve Olgiimii Sinin
Bilesen Malzemeleri Test sonuglarinin
raporlanmasi
gerektigi sinir
degerler
Takilar ve giyilebilir Grlnler icin
% numunelerin hazirlanmasi:
Agir Metaller (Takilar), devami Cilde temas etmek o
tasarlanmayan mumlu bdlgeler:
EN 1811:2023
Boval Civa ve bilesikleri, boyalarda
oyalar ve 81 qibi i N
7430976 | Cwa (Hg) _ ';‘:(')':g:ids'lgr;g'ltr’]' diksbrlf::l'ﬁ;’;‘SI ASTM F2923:2020'de atifta Ekstrakte edilebilir:
Kaplamalar: ' bulunulan sekliyle ASTM F963-23 5 ppm
.| sebebiyle boyalarda ve altinda da
Ekstrakte edilebilir: | yirletici olarak mevcut bulunabilir.
60 ppm
S:r'”;gr)(_meta' Nikel ve bilesikleri, alagimlari Salinim:
pare ’ kaplamak ve alagimlarin korozyon Ciltle uzun sure
7440-02-0 E Ciltle uzun sire direncini ve sertligini artirmak igin EN 12472:2020 ve temas:
Nikel (Ni) temas: kullanilabilir. Pigmentler ve EN 1811:2023 0,5 pg/cm?/hafta
2
0,5 pg/cm?/hafta 2:—?§|2|el|faabﬁﬁlf::2|lklar olarak da Delinmis parca:
Delinmis parga: va e : 0,2 yg/cm?/hafta
0,2 pg/cm?/hafta
Boyalar ve o o
7782-49-2 Selenyum (Se) ] Selenyum ve bilesikleri, boyalar ve ASTM F2923:2020'de atifta Ekstrakte edilebilir:
y Kaplamalar: miirekkeplerde mevcut bulunabilir. bulunulan sekliyle ASTM F963-23 50 ppm
Ekstrakte edilebilir:
500 ppm
Monomerler E
Stiren, polimerizasyona yonelik
oncl bir maddedir ve plastik . .
. dugmeler gibi esitli stiren Metanol icinde ekstraksyon
100-42-5 Stiren, Serbest 500 ppm kopolimerlerinde bulunabilir. GC/MS, 60° C'de 60 dakika 50 ppm
. selenleme
Serbest stiren kisitlanmis olup
toplam stiren kisitlamalara tabi
degildir.
Vinil Klorir, polimerizasyona
yonelik 6ncl bir maddedir ve
75-01-4 Vinil Klorir 1 ppm baskilar, kaplamalar, parmak arasi EN ISO 6401:2022 1 ppm
terlikler ve sentetik deri gibi
PVC'den imal gesitli malzemelerde
bulunabilir.
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AFIRM Kisitlanmig Maddeler Listesi

CAS No. Madde Sinir Degerler | Potansiyel Kullanim Alanlari ve  Uygun Test Yontemi Raporlama
Bitmis Uriinlerdeki Ek Bilgiler Numune Hazirlama ve Olgiimii Sinin
Bilesen Malzemeleri Test sonuglarinin
raporlanmasi
gerektigi sinir
degerler
N-Nitrozaminler E
62-75-9 N-nitrosodimetilamin (NDMA)
55-18-5 N-nitrosodietilamin (NDEA)
621-64-7 N-nitrosodipropilamin (NDPA)
924-16-3 N-nitrosodibutilamin (NDBA)
. N A Kauguk ve PU/TPU malzemelerin Pozitifse LC/MS/MS dogrulama A
100-75-4 N-nitrosopiperidin (NPIP) Her biri igin 0,5 ppm iretiminde yan Grin olarak yéntemiyle birlikte Herl:nblrl igin 0,5
olusabilir. EN ISO 19577:2019 pp
930-55-2 N-nitrosopirolidin (NPYR)
59-89-2 N-nitrozomorfolin (NMOR)
614-00-6 N-nitroso N-metil N-fenilamin (NMPhA)
612-64-6 N-nitroso N-etil N-fenilamin (NEPhA)
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AFIRM Kisitlanmig Maddeler Listesi

Sinir Degerler
Bitmis Uriinlerdeki

Bilesen Malzemeleri

Potansiyel Kullanim Alanlari ve
Ek Bilgiler

Uygun Test Yontemi

Numune Hazirlama ve Olgiimii

Raporlama

Sinir

Test sonuglarinin
raporlanmasi
gerektigi sinir
degerler

Organik Kalay Bilesikleri E
Muhtelif Tribdtil kalay (TBT)
Her biri igin 0,5 ppm
Mubhtelif Trifenil kalay (TPhT)
Mubhtelif Dibtil kalay (DBT)
Mubhtelif Dioktil kalay (DOT)
Muhtelif Monobiditil kalay (MBT)
Muhtelif Monooktiltin (MOT)
Her biri igin 1 ppm
Mubhtelif Trisikloheksil kalay (TCyHT)
Muhtelif Trimetil kalay (TMT)
Muhtelif Trioktil kalay (TOT)
Mubhtelif Tripropil kalay (TPT)
Muhtelif Dimetilin (DMT)
Mubhtelif Difeniltin (DPhT)
Muhtelif Dipropiltin (DPT)
Muhtelif Monometilin (MMT) Diger Organik
Kalaylar:
Mubhtelif Monofeniltin (MPhT) Her biri i¢in 1 ppm
1461-25-2 Tetrabdtiltin (TeBT)
597-64-8 Tetraetilin (TeET)
3590-84-9 Tetraoksiltin (TeOT)

Bitil ve fenil gibi kalay ve
organik bilesiklerin bir araya
geldigi ve giysi, ayakkabi ve ilgili
drlnlerin Uretiminde artik
kullaniimamasi gereken
kimyasal madde sinifidir.

Organik kalaylar, cogunlukla deniz
boyalarinda yosun énleyici olarak
¢evrede bulunur ancak biyositler
(6rn. anti-bakteriyeller), plastik ve
tutkal Gretiminde katalizorler ve
plastik/kaugukta 1s1 dengeleyiciler
olarak da kullanilabilirler.

Tekstil ve giyim alaninda ise
organik kalaylar, plastik/kauguk,
murekkep, boya, metalik sim,
polilretan driin ve 1si transfer
malzemeleri ile iligkilidir.

AFIRM, sektorde kisitlanmig diger
maddelerin listelerine uygun en iyi
uygulama olarak “Diger Organik
Kalaylarin” kisitlanmasini dnerir.

Tdm malzemeler:
1ISO 16179:2025 veya
EN ISO 22744-1:2020

Her biri igin 0,1
ppm
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AFIRM Kisitlanmig Maddeler Listesi

Madde Sinir Degerler Potansiyel Kullanim Alanlari ve Uygun Test Yontemi Raporlama

Bitmis Uriinlerdeki Ek BiIgiIer Numune Hazirlama ve Olgiimii Sinin
Bilesen Malzemeleri

Test sonuglarinin
raporlanmasi
gerektigi sinir
degerler

Orto-fenilfenol [

OPP, derilerde koruyucu Ti | ler-
90-43-7 Orto-fenilfenol (OPP) 1000 ppm ozelliginden dolayi veya boyama um ma zen.16 er: 100 ppm
proseslerinde tasiyici olarak EN 17134-2:2023
kullanilabilir.

Ozon Tabakasini incelten Maddeler E

Kullanilmasi yasaktir.

Ozon tabakasini incelten Tum malzemeler:
Muhtelif Tam liste igin 2024/590 Sayili (AB) Yénetmeligine bakin. 5 ppm maddeler, PU képiiklerde képiik GC/MS headspace teknigi, 120° 5 ppm
yapicl madde ve kuru temizleme C'de 45 dakika

maddesi olarak kullanilr.
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AFIRM Kisitlanmig Maddeler Listesi

Sinir Degerler

Potansiyel Kullanim Alanlari ve Ek

Uygun Test Yontemi Raporlama

Bitmis Uriinlerdeki Bilgiler Numune Hazirlama ve Olglimi Siniri
Bilesen Malzemeleri
Test sonuglarinin
raporlanmasi
gerektigi sinir
degerler
Perfloroalkil ve Polifloroalkil Maddeler
(PEAS'ler)
EN 14582:2016 veya ASTM
Toplam organik flora gére 6lgilen tim PFAS'ler Diinya genelindeki diizenlemeler, geri D7359:2023 veya EN 17813:2023 Her ayri numune
déniistirilmiis malzemeler, kisisel Yontemlerle toplam (inorganik + igin 20 ppm,
. Bazi ABD eyaletlerinde toplam organik florir miktar koruyucu donanimlar ve asiri yagisli organik) florin miktari belirlenir. kompozit maks.
Muhtelif s . ) \ 50 ppm o NN . e ar
kisitlanirken AB’ye lye bazi llkelerde ise 50 ppm'den kosullara yénelik dis mekan giysileri ile ilgili Toplam ve toplam organik flor iki numune igin
az florGrun PFAS'tan kaynaklanmadiginin ortaya gikma kismi veya tam muafiyetlerle birlikte hakkinda ek bilgi igin AFIRM 50 ppm
olasiligi ile toplam florlr miktari kisitlanmaktadir. giysilerde ve ayakkabilarda PFAS'lerin AFIRM PFAS Agamali Kullanimdan
kullanimini yasaklamaktadir. 1817 Sayili Kaldirma Rehberi'ne bakin.
Kaliforniya Meclis Yasa Tasarisina géz atin
Muhtelif Perflorooktan Silfonat (PFOS) ve iliskili maddeler Toplam 25 ppb ve pazara bagl olabilecek muafiyet Toplam 25 ppb
politikalari igin marka musterinizle gorisun.
. S PFAS!'ler, ticari su, yag ve leke itici Tekstiller, sentetik kaplamali
Mubhtelif PF le iligkil | Toplam 1 ’ Toplam 1
untel OS lle lligkili maddeler oplam 1000 ppb maddelerde ve ayrica PTFE gibi nem kumaslar (deri ve polimerler harig): oplam 1000 ppb
giderici 6zellikte, nefes alabilen gesitli EN 17681-1:2025 alkali hidroliz
Muhtelif Perflorooktanoik Asit (PFOA) ve tuzlar Toplam 25 ppb membranlarda kullanilabilir. Deri- EN ISO 23702-1:2023 Toplam 25 ppb
PFAS kimyasallarinin amaglanan kullanim ert o
veya istenmeyen kontaminasyon nedeniyle Polimer] lastikler. képiikl
Muhtelif PFOA ile iligkili maddeler Toplam 1000 ppb sinirli seviyelerin iizerinde bulunup olimerler (plastikler, kbptkler, Toplam 1000 ppb
bulunmadigini géstermek igin test dogal ve sentetik kauguk dahil).
;unmadigini g gintest THF ekstraksiyonu ve ardindan
_ o _ edilebilecek PFAS maddelerinin listesi ve metanol ckeltme (1:1) isleminin
Muhtelif Perfloroheksan-1-siilfonik asit (PFHxS) ve tuzlar Toplam 25 ppb g:;:ﬂrm CAS numaralari igin Ek B'ye uygulandigi EN 1SO 23702-1:2023. Toplam 25 ppb
. S Not: 1 Ocak 2026 tarihi itibariyla, PFAS ile | EN 17681-1:2025 standardi
Muhtelif PFHXS ile iligkili maddeler Toplam 1000 ppb ilgili risklerin dnlenmesine iliskin 2025/1376| uyarinca PFAS bilegenlerinde, Toplam 1000 ppb
Sayil Fransiz Kararnamesi yurarlige 6zellikle de FTOH'larda 6nemli
; -~ S , girmistir. Bu diizenleme, ¢ok gesitli tiiketici | ©lglide daha yiiksek degerler tespit
Muhtelif t%ilgr1|4 Perflorokarboksilik asitler (PFCA'lar) ve Toplam 25 ppb iiriinlerinde PFAS'ye yénelik siki kontroller | edilebilir; ancak bu durum, Toplam 25 ppb
getirmekte, AB’de onerilen evrensel PFAS PFAS'Ianp kasitl olarak
- g T kisitlama sinirlari ile uyumlu olup, geri kullanildigi anlamina gelmez. Daha
Mubhtelif C9-C14 PFCA ile iligkili maddeler Toplam 260 ppb déniistiirdimiis malzemeleri de kapsayan énce test ed||m|§ ma!zgmelenq Toplam 260 ppb
istisnalar sunmakta ve 1 Ocak 2026 Ye”"lj(e” tdeft. e.dllrr|1esm||(n. gereklpk
Muhtelif PFHxA ve tuzlar ve iliskili maddeler tarihinden 6nce Uretilmis meveut stoklara | 9STSXMECATINI aamak ignmarka [\ o5 p
s Toplam 25 ppb iliskin stok eritme siresi tanimlamaktadir. | Mmusterilerinizle gorugin. P PP
Kararnameye iliskin daha fazla bilgi
Muhtelif PFHXxA ile iligkili maddeler Toplam 1000 ppb yakinda yayinlanacaktir. Toplam 1000 ppb!
Pestisitler ve Herbisitler, Zirai E
Tum malzemeler:
. L . L Basta pamuk olmak tzere dogal EN ISO 15913:2003 veya EPA Her biri i¢in 0,5
Mubhtelif Tam liste igin Ek C'ye bakin. Her biri igin 0,5 ppm elyaflarda bulunabilir. 8081/EPA 8151A veya BVL L ppm
00.00-34:2010-09
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AFIRM Kisitlanmi

Maddeler Listesi

Sinir Degerler | Potansiyel Kullanim Alanlarive  Uygun Test Yontemi Raporlama
Bitmis Urlinlerdeki | Ek Bilgiler Numune Hazirlama ve Olglimi Siniri
Bilesen Malzemeleri
Test sonuglarinin
raporlanmasi
gerektigi sinir
degerler
Ftalatlar =&
28553-12-0 Di-izo-nonil ftalat (DINP)
117-84-0 Di-n-oktil ftalat (DNOP)
117-81-7 Di(2-etilheksil)-ftalat (DEHP) Orto-ftalik asit esterleri (ftalatlar),
esnekligi artirmak icin plastiklere
26761-40-0 Diizodesil ftalat (DIDP) yaygin olarak eklenen bir organik
s . bilesik sinifidir. Bazen erime
85-68-7 Butil benzil ftalat (BBP) sicakligin dssirerek plastigin
84-74-2 Dibitiil ftalat (DBP) kaliplanmasini kolaylastirmak igin
kullantlirlar.
84-69-5 Diizobdtil ftalat (DIBP) Ftalatlar, sunlarda bulunabilir:
84-75-3 Di-n-heksil ftalat (DnHP) Ty K pllesenter
84-66-2 Dietil ftalat (DEP) = Baski patlan
* Yapigkanlar
131-11-3 Dimetil ftalat (DMP) - Plastik diigmeler Tim malzemeler igin numunenin
. ) = Plastik mangonlar hazirlanmasi:
131-18-0 Di-n-pentil ftalat (DPENP) - Polimerik kaplamalar CPSC-CH-C1001-09 4
84-61-7 Disikloheksil ftalat (DCHP) Yasal olarak kisitianmig tim i
12-B ik ksilik asit di I IKil ftalatlar ve ayrica bu belgenin Olgiim:
71888-89-6 e,st;zrlzrr]zce:;d; ?;?nodasélzea: Itihdl-cs_&da anmis &t o yayinladigi sirada REACH Tekstiller:
~rag 9 Her biri igin 500 yonetmeligine tabi yiksek dnem GC/MS, EN ISO 14389:2022
117-82-8 Bis(2-metoksietil) ftalat pem arz eden (SVHC) aday madde (8.1 Hesaplama, sadece baskinin Her biri igin 50
- X Toplam: 1000 ppm | |istesinde yer alan ftalatlar burada agirhgina dayalidir; 8.2 Hesaplama, ppm
605-50-5 Diizopentil ftalat (DIPP) listelenmistir. Tedarikgiler, bu baskinin ¢ikarilamadigr durumlarda
131-16-8 Dipropil ftalat(DPRP) belggde m'al('ideler halinde belirtilip baski ile tekstilin agirhgina
belirtiimedigine bakmaksizin, dayalidir).
27554-26-3 Diizooktil ftalat (DIOP) SVHC listesi siklikla Tekstiller digindaki tim
] . g . guncellendiginden AFIRM RSL'nin malzemeler: GC/MS
68515-50-4 J,ezlilr?;ggiendlkarboksmk asit, diheksil ester, dallanmig SVHC listesindeki tim ftalatiar
kapsadigini varsaymalidir.
71850-09-4 Diizoheksil ftalat (DIHxP) (DPHP gibi) diger ortoftalatiar
68515-42-4 1,2-Benzendikarboksilik asit, di-C7-11-dallanmig ve listelenenlere benzer toksikolojik
lineer alkil esterler (DHNUP) oOzelliklere sahip olabilir.
84777-06-0 1,2-Benzendikarboksilik asit, Listelenmemis ortoftalatlari
Dipentil ester, dallanmis ve lineer kullanmadan 6nce litfen kimyasal
68648-93-1 1,2-Benzendikarboksilik asit, di-C6-10-alkil esterler madde tedarikginizden kapsamli
veya > %0,3 diheksil ftalat iceren karigik desil ve bir toksikoloji galismasi
68515-51-5 heksil ve oktil diesterler; 1,2-Benzendikarboksilik asit, edindiginizden emin olun. Emin
karigik desil ve heksil ve oktil diesterler; degilseniz liitfen marka
776297-69-9 | n-Pentil-izopentil ftalat (NPIPP) miisterinizle iletisim kurun.
26040-51-7 Bis(2-etilheksil) tetrabromo ftalat
. . . Yalnizca bilgilendirme amaglidir. AFIRM, igerik seviyelerini
53306-54-0 Bis(2-propilheptil) ftalat (DPHP) degerlendirmek igin test yapilmasini énerir.
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AFIRM Kisitlanmig Maddeler Listesi

Sinir Degerler Potansiyel Kullanim Alanlari ve, Uygun Test Yontemi Raporlama
Bitmis Uriinlerdeki Ek Bilgiler Numune Hazirlama ve Olgiimii Siniri
Bilesen Malzemeleri
Test sonuglarinin
raporlanmasi
gerektigi sinir
degerler
Polisiklik Aromatik Hidrokarbonlar (PAH'ler)
83-32-9 Asenaften
208-96-8 Asenafetilen
120-12-7 Antrasen PAH'Ier, ham petrolUrldoQal
bilesenleri olup petrolln rafine
oA Nar edilmesinden kaynaklanan ve
191-24-2 Benzo(g,h,i)perilen yaygin bulunan artiklardir.
. PAH'lerin araba lastiklerine veya
86-73-7 el Qg'ﬂg'r;‘a asfalta benzer karakteristik bir
kok dir.
206-44-0 Floranten yoktur. ousu vardir
PAH iceren petrol artiklari, kauguk
193-39-5 indeno(1,2,3-cd)piren ve plastige yumusatici veya dolg_u
maddesi (extender) olarak eklenir
91-20-3 Naftalin** ve kauguk, plastik, cila. ve
kaplamalarda bulunabilir. PAH'ler, .
o genellikle ayakkabilarin dis Tim malzemeler:
85-01-8 Fenantren Toplam: tabanlarinda ve serigrafi baski AFPS GS 2019 veya Her biri icin 0.2
129-00-0 Pi 10 ppm  patlarinda bulunur. EN 17132:2019 veya il ¢in U,
el fren PAH'ler, Karbon Siyahinda ISO 16190:2021 PP
safsizliklar olarak bulunabilir.
56-55-3 Benzo(a)antrasen Ayrica yeniden islem gérdiiklerinde
. geri donustirtilmuis malzemelerin
50-32-8 Benzo(a)piren 1sil ayrigsmasi sonucunda da
olugabilirler.
205-99-2 Benzo(b)floranten Her biri Nl
. icin 1 ppm Naftalin:
192-97-2 Benzo[e]piren Tekstil boyalarina yonelik dispers
, gokcu" maddeler, diisiik kalitede Naftalin
205-82-3 Benzo[jlfloranten oaxim ttirevlerinin (6rn. koti kalitede
aranleri: L o .
Her biri Naftalin Stlfonat Formaldehit
207-08-9 Benzo(k)floranten icin 0,5 yogusma riinlerinin) kullaniimasi
ppm nedeniyle yiiksek artik Naftalin
218-01-9 Krizen konsantrasyonlari igerebilir.
53-70-3 Dibenzo(a,h)antrasen
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AFIRM Kisitlanmig Maddeler Listesi

Sinir Degerler

Bitmis Uriinlerdeki
Bilesen Malzemeleri

Potansiyel Kullanim Alanlari ve
Ek Bilgiler

Uygun Test Yontemi

Numune Hazirlama ve Olgiimii

Raporlama

Sinir

Test sonuglarinin
raporlanmasi
gerektigi sinir
degerler

Kinolin =

91-22-5

Kinolin

50 ppm

Polyester ve bazi boyar maddelerde
safsizlik olarak bulunur.

Her ikisi igin de ayni ydontem
kullanildigindan, dispers boya
testine kinolin dahil edilebilir. Boyali
olmayan maddelerde beklenmez.

Tum malzemeler: 70° C'de metanol
ekstraksiyon iglemi ile birlikte DIN
54231:2022

10 ppm

Solventler ve Kalintilar E

68-12-2

Dimetilformamid (DMFa)

500 ppm

Plastik, kauguk ve politiretan (PU)
kaplamada kullanilan solventtir. Su
bazli PU, DMFa igermediginden
tercih sebebidir.

75-12-7

Formamid

127-19-5

Dimetilasetamid (DMAC)

872-50-4

N-Metil-2-pirolidon (NMP)

Her biri igin 1000
ppm

Oyun/bebek/yoga
matlari: 200 ppm

EVA kopuklerin Gretiminde yan
Uriin olarak meydana gelir.

Not: TYT 3802.1-2024 Sayih Cin
Standardi, “Fitness ve yoga
ekipmanlarina iligkin teknik
gereklilikler ve test yéntemleri —
Boélim 1: Yoga mati” baglikh
bdlimde, 200 ppm’lik bir sinir deger
belirtilmigtir.

Elastan elyaflarin tretiminde ve
bazen DMFa'nin yerine kullanilan
solventtir.

Su bazli politretanlarin ve diger
polimerik malzemelerin Uretiminde
kullanilan endustriyel solventtir.
Tekstillerin, reginelerin ve metal
kapl plastiklerin ylizey isleminde
veya boya sokiicl olarak da
kullanilabilir.

Tekstiller: EN 17131-1:2025

Diger tim malzemeler:
1ISO 16189:2021

Her biri igin 50 ppm
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AFIRM Kisitlanmig Maddeler Listesi

Sinir Degerler
Bitmig Uriinlerdeki
Bilesen Malzemeleri

Potansiyel Kullanim Alanlari ve | Uygun Test Yontemi
Ek Bilgiler

Numune Hazirlama ve Olgiimii

Raporlama

Sinin

Test sonuglarinin
raporlanmasi
gerektigi sinir
degerler

UV Emiciler / Dengeleyiciler E

3846-71-7 UV 320

3864-99-1 uv 327

3896-11-5 UV 326 Her biri igin 1000
ppm

3147-75-9 uv 329

36437-37-3 UV 350

25973-55-1 UV 328 100 ppm
Yalnizca
bilgilendirme
amagchdir.

2440-22-4 Drometrizol AFIRM, ierik
diizeylerini
degerlendirmek
icin test
yapilmasini énerir.

Dolgu amaciyla kullanilan agik
g6zenekli kopuklere benzer PU
kopuk malzemelerdir. Plastiklerde
(PVC, PET, PC, PA, ABS, PU ve
diger polimerler), kaugukta ve
politretanda UV emici olarak
kullantlir.

THF ekstraksiyon iglemi ve GC/MS
analizi ile birlikte ISO 24040:2022

Not: Ekstraksiyon islemi igin stabilize
THF kullaniimahdir.

50 ppm
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AFIRM Kisitlanmig Maddeler Listesi

Ugucu Organik Bilesikler (VOC'ler) E

Sinir Degerler
Bitmis Uriinlerdeki
Bilesen Malzemeleri

Potansiyel Kullanim Alanlari ve
Ek Bilgiler

Uygun Test Yontemi

Numune Hazirlama ve Olgiimii

Raporlama

Sinir

Test sonuglarinin
raporlanmasi
gerektigi sinir
degerler

71-43-2

Benzen

5 ppm

Muhtelif

Diger: Tam liste igin Ek D’ye bakin.

Toplam: 500 ppm

Ek D'de yer alan VOC'ler, 6ngorilen
headspace yontemi kullanilarak yari
nicellestirilebilen genis bir
potansiyel zararli madde
yelpazesini temsil eder. Bu test
yapildiktan sonra belirli test
yontemleri ve sinir degerleri ile
RSL'nin diger bélimlerinde de yer
alan maddeler tespit edilebilir ve
Urtin uygunlugunu degerlendirmek
icin daha fazla test yapiimasi uygun
olabilir.

Bu VOC'ler, tekstillere yonelik
yardimci kimyasal preparatlarinda
kullaniimamalidir. Solvent bazli
politretan kaplamalar ve
yapistiricilar/yapiskanlar gibi solvent
bazli proseslerle iligkilendirilirler.
Higbir tesis temizliginde veya leke
temizliginde kullaniimamalidir.

Her ayri VOC, > 100 ppm bulunursa
raporlanmalidir ve 6zellikle belirli
sinir degerlerle birlikte RSL'nin diger
bélumlerinde de yer alan maddeler
icin dogrulama amaciyla test
yapiimasi gerekebilir.

AFIRM, yakin gelecekte VOC'lerin
test edilmesine iliskin ek bir kilavuz
yayinlayacaktir.

Daha fazla bilgi edinmek igin AFIRM
VOC Test Rehberi’ne bakin.

Genel VOC taramasi igin: GC/MS
headspace teknigi, 120° C'de 45
dakika

5 ppm

Diger: Her biri igin
100 ppm

AFIRM Kisitlanmig Maddeler Listesi | 2026

40



http://afirm-group.com/information-sheets/afirm_volatile_organic_compounds.pdf
https://afirm-group.com/AFIRM_VOC_EN
https://afirm-group.com/AFIRM_VOC_EN
http://afirm-group.com/information-sheets/afirm_volatile_organic_compounds.pdf

Ek A. Guney Kore Kalite Onay Belgesindeki (KC
Mark) Cozunebilir Agir Metallere lligkin Gereklilikler

NOT: Glney Kore Kalite Onay Belgesindeki (KC Mark) gereklilikler, yiizey kaplamalarindan/boyalarindan, sentetik
recinelerden ve gocuklarin agzina konulmasi amaglanan urunler ile bebeklere yénelik trtinlerdeki kagit
malzemelerden Agir Metallerin gegisi icin gecerlidir.

Sinir Degerler  Uygun Test

Yontemi
7440-36-0 Antimon (Sb) 60 ppm
7440-38-2 Arsenik (As) 25 ppm
7440-39-3 Baryum (Ba) 1000 ppm
7440-43-9 Kadmiyum (Cd) 75 ppm 2023 tarihli 1.
Degisikligi iceren
7440-47-3 Krom (Cr) 60 ppm ISO 8124-3:2020
7439-92-1 Kursun (Pb) 90 ppm
7439-97-6 Civa (Hg) 60 ppm
7782-49-2 Selenyum (Se) 500 ppm

AFIRM Kisitlanmig Maddeler Listesi | 2026

41



Ek B. Perfloroalkil ve Polifloroalkil Maddeler (PFAS)

NOT: Bu liste, PFAS'lerin bir alt grubu olup kapsamli degildir.
Bulgular, kasitli kullanimi veya ciddi kontaminasyonu belirtir.

PFAS Adi PFAS Adi
PFOS ve Tuzlar PFHxS ve Tuzlan
1763-23-1 Perflorooktanstilfonik asit (PFOS) 355-46-4 Perfloroheksan Siilfonik asit (PFHxS)
2795-39-3 Perfloroktanstilfonik asit, potasyum tuzu (PFOS-K)* 3871-99-6 Perfloroheksan Siilfonik asit, potasyum tuzu (PFHxS-K)P
29457-72-5 Perfloroktansiilfonik asit, lityum tuzu (PFOS-Li)* 55120-77-9 Perfloroheksan Siilfonik asit, lityum tuzu (PFHxS-Li) D°
29081-56-9 Perfloroktanstlfonik asit, amonyum tuzu (PFOS-NH,)* 68259-08-5 Perfloroheksan Siilfonik asit, amonyum tuzu (PFHxS-NH,)?
70225-14-8 Perflorooktan stilfonat, dietanolamin tuzu (PFOS-NH(OH),)A 82382-12-5 Perfloroheksan Silfonik asit, sodyum tuzu (PFHxS-Na)?
56773-42-3 Perfloroktansiilfonik asit, tetraetilamonyum tuzu (PFOS-N(C;Hs)s)* PFHxS ile iligkili Maddeler
251099-16-8 Didesil dimetil amonyum perflorooktan silfonat (PFOS-N(C1oH21)2(CH3)2)* 68259-15-4 N-Metilperfloro-1-heksanstlfonamid (N-Me-FHxSA)
PFOS ile i|i§ki|i Maddeler 41997-13-1 Perfloroheksan sulfonamid (PFHxSA)
C9 - C14 PFCAs ve Tuzlari
4151-50-2 N-Etilperfloro-1-oktanstlfonamid (N-Et-FOSA) 375-95-1 Perflorononanolk Asit (PFNA, C9-PFCA)
31506-32-8 N-Metilperfloro-1-oktanstilfonamid (N-Me-FSOA) 335-76-2 Perflorodekanoik Asit (PFDA, C10-PFCA)
1691-99-2 2-(N-Etilperfloro-1-oktanstulfonamid)-etanol (N-Et-FOSE) 2058-94-8 Perfluoroundekanoik Asit (PFUNA, C11-PFCA)
24448-09-7 2-(N-Metilperfloro-1-oktansulfonamid)-etanol (N-Me-FOSE) 307-55-1 Perflorododekanoik Asit (PFDoA, C12-PFCA)
307-35-7 Perfloro-1-oktanstilfonil flortir (POSF)* 72629-94-8 Perfluorotridekanoik Asit (PFTrDA, C13-PFCA)
754-91-6 Perflorooktan stilfonamid (PFOSA) 376-06-7 Perflorotetradekanoik Asit (PFTeDA, C14-PFCA)
PFOA ve Tuzlari 172155-07-6  Perfloro-3-7-dimetiloktan karboksilat (PF-3,7-DMOA)
335-67-1 Perflorooktanoik asit (PFOA) C9 - C14 PFCA ile i|i§kili Maddeler
335-95-5 Sodyum perflorooklanoat (PFOA-Na)® 17741-60-5 1H,1H,2H,2H-Perflorododesil akrilat (10:2 FTA)E
2395-00-8 Potasyum perflorooktancat (PFOA-K)® 2144-54-9 1H,1H,2H,2H-Perflorododesil metakrilat (10:2 FTMA)E
335-93-3 Gimis perflorooktanoat (PFOA-Ag)® 865-86-1 1H,1H,2H,2H-Perflorododekanol (10:2 FTOH)
335-66-0 Perfloraoktanoil flarlr (PFOA-F)® 34598-33-9 2H,2H,3H,3H-Perfloroundekanoik asit (HsPFURA)
3825-26-1 Amonyunj pentadekaflorooktanoat (APFO)B 678-39-7 2-Perflorosiletanol (8:2 FTOH)
PFOA ile lligkili Maddeler 39239-77-5 1H,1H,2H,2H-perflorotetradekan-1-ol (12:2 FTOH)
39108-34-4 1H,1H,2H,2H-Perflorodekanstilfonik asit (8:2 FTS) 120226-60-0 1H,1H,2H,2H-Perflorododekansiilfonik asit (10:2 FTS)
376-27-2 Metil perflorooktanoat (Me-PFOA)® 2043-54-1 1H,1H,2H,2H-Perflorododesil iyodir (10:2 FTI)*
3108-24-5 Etil perflorooktanoat (Et-PFOA)® 30046-31-2 1H,1H,2H,2H-Perflorotetradesil iyodir (12:2 FTI)*
678-39-7 2-Perflorosiletanol (8:2 FTOH) PFHxA ve Tuzlari
f;ggiésj 1: 11: 22: 22: _Pper:IUO;OdT °! ?k:l.ftt(gi FFTT/:/);)C 307-24-4 Perfloroheksanoik Asit (PFHxA, C6-PFCA)
-00- s B , -Ferfioroaesii metakria . T
27854-31-5 2H,2H-Perflorodekanoik asit (H,PFDA)* RhthaiellikiifMaddslen
17527-29-6 1H,1H,2H,2H-Perflorooktil akrilat (6:2 FTA)F
2144-53-8 1H,1H,2H,2H-Perflorooktil metakrilat (6:2 FTMA)
27619-97-2 1H,1H,2H,2H-Perflorooktansiilfonik asit (6:2 FTS)
647-42-7 1H,1H,2H,2H-Perflorooktanol (6:2 FTOH)

NOT: Kirmizi renkle belirtilen maddeler, yénetmelikte yer aldiklari sekilde eklenmistir. Ancak test sirasinda hidrolize ugradiklari igin asla tespit A PFOS’ye donusturuldu
edilemez veya raporlanamazlar. Bunun yerine, gésterildigi gibi ilgili maddeler olarak raporlanacaklardir ve bunlarin her biri de yénetmelikte yer B PFOA’ya déniistiiriildii
almaktadir.

C 8:2 FTOHye donusturuldu

*17681-1:2025 alkali hidroliz yontemi ile tespit edilemez; bu maddenin hammadde bilesiminde bulunmamasini saglamak igin tedarik zincirinizi
kontrol etmeniz énemlidir.
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Ek C. Pestisitler ve Herbisitler, Zirai

CAS No. Pestisit Adi ’ CAS No. ’ Pestisit Adi Pestisit Adi

03791 tnga ‘r‘; ?/ gr{)"i:ggi’;g‘rﬁ";‘)‘ %r_(_)rgl)jiyonik asit, 333-41-5 Diazinon | 465-73-6 izodrin
B 1085-98-9 Diklofluanid 4234-79-1 Kelevan
93-76-5 2,4,5-T 120-36-5 Dikloroprop 143-50-0 Kepone
94-75-7 2,4-D 115-32-2 Dikofol 58-89-9 Lindan
309-00-2 Aldrin 141-66-2 Dikrotofos 121-75-5 Malatyon
86-50-0 Azinofosmetil 60-57-1 Dieldrin 94-74-6 MCPA
2642-71-9 Azinofosetil 60-51-5 Dimetoat 94-81-5 MCPB
4824-78-6 Bromofos-etil 88-85-7 Dinoseb, tuzlari ve asetat 93-65-2 Mekoprop
2425-06-1 Kaptafol £3405.99.2 DTTB (4, 6-Dikloro-7 (2,4,5-trikloro-fenoksi) 10265-92-6 Metamidofos
63-25-2 Karbaril -2-Trifloro mefil benzimidazol) 72-43-5 Metoksiklor
510-15-6 Klorbenzilat 115-29-7 Endostilfan 2385-85-5 Mireks
57-74-9 Klordan 959-98-8 Endostilfan | (alfa) 6923-22-4 Monokrotofos
6164-98-3 Klordimeform 33213-65-9 Endosiilfan Il (beta) 298-00-0 Paratiyon-metil
470-90-6 Klorfenvinfos 72-20-8 Endrin 1825-21-4 Pentakloroanisol
1897-45-6 Klortalonil 66230-04-4 Esfenvalerat 7786-34-7 Fosdrin/Mevinfos
56-72-4 Kaumafos 106-93-4 Etilen dibromur 72-56-0 Perthane
68359-37-5 Siflutrin 56-38-2 Etil paratiyon; Paratiyon 31218-83-4 Propetamfos
91465-08-6 Sihalotrin 51630-58-1 Fenvalerat 41198-08-7 Profenofos
52315-07-8 Sipermetrin Muhtelif Halojenli naftalinler — Poliklorlu 13593-03-8 Kinalfos
78-48-8 S,S,S-Tribiitil fosforotritiyoat (Tribufos) naftalinler (PCN'ler) dahil 82-68-8 Kintozen
52918-63-5 Deltametrin 76-44-8 Heptaklor 8001-50-1 Stroban
53-19-0 DOD 1024-57-3 Heptaklor epoksit 297-78-9 Telodrin
72-54-8 36355-01-8 Hekzabromobifenil 8001-35-2 Toksafen
3424-82-6 oe 319-84-6 a-fekzaklorosiloheksan - Lindanit ve 731-27-1 Tolilfluanid
72-55-9 319-85-7 Ei-rll-ldeaknz:\llglorosikloheksan - Lindanli ve 1582-09-8 Trifluralin
50-29-3 319-86-8 g'-Hekzahorosihoheksan - Lindanli ve
DDT Lindansiz

789-02-6 118-74-1 Hekzaklorobenzen

e —————————————
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Ek D. Ugucu Organik Bilesikler (VOC’ler)

AFIRM RSL’nin Onceki Versiyonlarinda Yer Alan Mevcut AFIRM RSL'nin Diger Baliimlerinde Kisitlanan VOC’ler 2025 AFIRM RSL'’ye Eklenen VOC’ler
VOC’ler
CAS No. VOC Adi CAS No. VOC Adi CAS No. VOC Adi
75-15-0 Karbon Distilfir 95-50-1 1,2-Diklorobenzen 96-18-4 1,2,3-Trikloropropan
56-23-5 Karbon Tetraklorir 106-46-7 1,4-Diklorobenzen 78-87-5 1,2,Dikloropropan
67-66-3 Kloroform 872-50-4 1-Metil-2-pirolidon 111-15-9 2-Etoksietil asetat
108-94-1 Siklohekzanon 617-94-7 2-Fenil-2-propanol 149-57-5 2-Etilheksan asit
107-06-2 1,2-Dikloroetan 98-86-2 Asetofenon 62-53-3 Anilin
75-35-4 1,1-Dikloretilen 75-12-7 Formamid 111-96-6 Bis(2-metoksietil)eter
100-41-4 Etilbenzen 127-19-5 N,N- Dimetilasetamid (DMAC) 78-59-1 izoforon
76-01-7 Pentakloroetan 91-20-3 Naftalin 108-95-2 Fenol
630-20-6 1,1,1,2-Tetrakloroetan 68-12-2 N-N- Dimetilformamid (DMFa) 109-99-9 THF
79-34-5 1,1,2,2-Tetrakloroetan 100-42-5 Stiren 106-94-5 1-bromopropan
127-18-4 Tetrakloroetilen (PERC) 70657-70-4 1-PG2MEA 1-Propanol,2-metoksi-, asetat)
108-88-3 Toluen 111-77-3 2-(2-Metoksietoksi)etanol
71-55-6 1,1,1-Trikloroetan 584-84-9 2,4-toluen diizosiyanat
79-00-5 1,1,2-Trikloroetan 110-80-5 2-etoksietanol
79-01-6 Trikloroetilen 109-86-4 Ec“;"ﬁté’ﬁlﬁéi"é’:.ko| monometil eter)
1330-20-7 1589-47-5 2- Metoksipropan-1-ol
108-38-3 110-71-4 EGDME (Etilen glikol dimetil eter)
Ksilenler (meta-, orto-, para-)
95-47-6 110-49-6 EGMEA (Etilen glikol monometil eter asetat)
106-42-3 67-72-1 Hekzakloroetan
75-09-2 Metilen klorir (diklorometan)
110-54-3 n-hekzan
TEGDME
112-49-2 (Trietilen glikol dimetil eter)
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